
SAGASTA s. r. o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

Revitalizace trati Horažďovice předměstí (mimo) - Sušice (včetně)
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Masarykova 1355/12, 678 01 Blansko

STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA DESKOU
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   WALTEC GDS, s.r.o.

 E-mail:waltec@waltec.cz

30.03.2022km 18,730 vpravo

ZZ-41

označení

dle ČSN 72 1006, Příloha B

Internet:http://www.waltec.cz

datum provedení:

objednatel:

číslo protokolu:
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