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25A.1 UVOD

25A.1.1 VSeobecné

Kapitola 25 TKP cast A stanovuje podminky pro navrhovani, projektovani a vystavbu protikorozni ochrany
kovovych nebo Zelezobetonovych liniovych a neliniovych tloznych zatfizeni a konstrukci pied negativnimi
ucinky elektrochemické koroze a koroze bludnymi proudy, jakoZz i zasady feSeni protikoroznich ochran pro
stavby CD (tj. stavby dréhy dle §5, odst. (1) zédkona & 266/1994 Sb.; dale jen stavby CD) a v mistech, kde
tlozna zafizeni a konstrukce ve spravé CD jsou nebo budou dotéena stavbou na draze CD (viz §5, odst. (2)
zékona €. 266/1994 Sb.; dale stavba na draze).

Platnost kapitoly 25 TKP ¢ast A:

Pro stavby CD a pii projednavani stavby na draze, pokud z principu konstrukce téchto staveb nebo jejiho
galvanického propojeni s elektrizovanym kolejistém nebo agresivity pidy ¢i vody je moznost vyskytu
elektrochemické koroze nebo koroze bludnymi proudy, t.j. pro tratové tseky a Zeleznicni stanice elektrizované
stejnosmérnou trakéni proudovou soustavou (vcetné meést s tramvajovou dopravou nebo s metrem) nebo pro
elektrizaci CD pfipravované.

U neelektrizovanych trati a Zelezninich stanic a trati elektrizovanych jednofdzovou trakéni proudovou
soustavou 25 kV 50 Hz pak podle vyslednych hodnot pfitomnosti bludnych proudd a agresivity ptidniho
prostiedi vyzadujicich ochranu pfed negativnimi u€inky bludnych prouda

Problematiku korozniho ohrozeni kovovych tGloznych zafizeni a konstrukci stejnosmérnymi bludnymi proudy
z provozu drahy, pouzivajici jizdni kolej pro pritok zpétného trakéniho proudu, fesi a metodicky fidi v ramci
CD, s.0., Divize dopravni cesty, 0.z, Odbor automatizace a elektrotechniky, oddéleni energetiky pan
Ing. Vojtéch Kladivko (adresa: Nabt. L. Svobody 12, 110 15 Praha 1, telefon: (02)-514-32176 nebo 32024;
telefon sité CD: 900-32176 nebo 32024).

POZNAMKA 1: Tato kapitola neobsahuje opatient ke snizeni iiniku zejména stejnosmérného zpémého trakéniho
proudu z kolejiste do zemé (napr. trakcni propojeni kolejiste, odizolovani kolejoveho loze), jakoz i opatreni,
ktera se tykaji primo trakcniho systému (napv. pripojeni plus polu ménirny k troleji a minus polu k trakcénim
Jizdnim kolejnicim nebo z korozniho hlediska optimalni vzdalenost mezi ménirnami ¢i opatieni v misté styku
stejnosmerné a jednofazové trakcni proudové soustavy).

POZNAMKA 2: Stavba na drdze, na kterou se vztahuje platnost ¢dsti 254, nesmi ohrozit konstrukce a zarizeni
ve sprave CD, zejména pokud stavba na draze je chranéna pred negativnimi ucinky elektrochemickeé koroze
a koroze bludnymi proudy zarizenim aktivni protikorozni ochrany (napr. stanice katodické ochrany).

25A.1.2 Vymezeni zakladnich pojmii, zkratky a symboly

Pro tuto kapitolu plati vSechny pojmy, ustanoveni a udaje uvedené v kap. 1 TKP.

25A.1.2.1 Definice pojmt

Aktivni ochrana proti korozi - ochrana tlozného zatizeni piisobenim elektrického stejnosmérného proudu.

POZNAMKA: Aktivai ochranu tvoii katodickd ochrana vnéjsim zdrojem elektrického stejnosmérného proudu
nebo galvanickymi anodami nebo elektrickymi drendazemi, propojovacimi objekty a kombinacemi uvedenych
zpiisobii (CSN 03 8005).

Anodické pasmo - usek na kovovych uloznych zafizenich v cizim proudovém poli, z né¢hoz piechazi elektricky
proud do zem¢ (CSN 03 8005).

Bludné proudy - elektrické proudy (v této kapitole TKP zejména stejnosmérny proud) protékajici vodivym
prostfedim (napf. pudou, vodou) a pochazejici z elektrickych zafizeni, ktera jsou nedostatecné izolovana od
tohoto prostfedi nebo pouzivajici napt. zemé jako zpétného vodi¢e (CSN 03 8005).

Dokumentace - v této casti kapitoly 25 TKP, pokud vyznam slova neni blize specifikovan, se rozumi
projektova nebo technicka dokumentace zpracovana v rozsahu umoziujicim realizaci stavby.

Elektricka drenaz - zafizeni aktivni ochrany proti korozi bludnymi proudy, spocivajici v zamérném propojeni
kovovym vodi¢em anodické oblasti na ulozném zafizeni se zdrojem bludnych proudt (napt. s trakéni kolejnici)



(CSN 03 8005). Elektrickd drenaz zahrnuje tyto komponenty: Samostatnou skiifi s elektrickou piipojkou nn
a samostatnym jisténim obsahujici jednotku zajist'ujici regulaci drendzniho proudu nebo rozpojeni drenazniho
obvodu. V pfipadech uréenych projektem, vyhotovenym ve shodé se stanoviskem akreditované zkuSebny
Vyzkumného Gistavu Zelezniéniho, obsahuje jesté v drenaznim obvodu omezovaci prvky stanovené podle CSN
34 2613 s ohledem na ohrozujici ti€inky drendze na provoz kolejovych obvodd. V takovych piipadech je
zatizeni drenazniho objektu usporadano tak, aby k drenaznimu obvodu méli pfistup pouze urcené osoby spravce
zabezpeCovaciho zafizeni a osoby v jejich doprovodu a pod jejich dozorem, bez ohledu na vlastnictvi
drenazniho objektu a drendzovaného tadu.

Galvanicka anoda (nebo obétovana anoda) - kovové téleso ulozené v piidé nebo ve vode, které je ptipojeno
k chranénému kovovému zafizeni, s nim vytvaii galvanicky ¢lanek, kde ulozné zafizeni se stava katodou a je
katodicky chranéno (CSN 03 8005).

POZNAMKA: Ochranny proud vznikd rozdilem potencialu mezi illoznym zaiizenim a obétovanou anodou.

Chranény usek - usek ulozného zafizeni, kde potencial ulozné zafizeni - pida je v mezich ochrannych
potenciald (CSN 03 8005).

Chranicka - ochranna roura vétsi svétlosti nez chranéné potrubi/kabel.

POZNAMKA: Chrdnicka slouzi k ochrané potrubi/kabelu pied vnéjsimi vlivy, usnadnéni vystavby a vymény
potrubi/kabelu bez preruseni provozu zejména na draze, jakoz i k ochrané prostoru, jimz potrubi/kabel prochazi.

Interferen¢ni propojka - galvanické propojeni liniovych zafizeni k omezeni korozniho G¢inku interferenéniho
proudu (CSN 03 8005).

Interferenéni proud - stejnosmérny elektricky proud vznikajici v disledku riznych potenciald, galvanicky
nepropojenych liniovych zafizeni a protékajici mezi nimi pidou, pfedevsim v mistech jejich kfizeni a soub&hu
(CSN 03 8005).

IR spad - ubytek napéti obsazeny v méfené hodnoté potencialu, vyvolany priutokem proudu vnéjsiho zdroje
(katodicka ochrana, bludné proudy), ohmickym odporem mezi referencni elektrodou vlozenou do korozniho
prostiedi a kovem tlozného zatizeni (CSN 03 8005).

Izolaéni spoj - konstrukéni prvek k zdmérmému snizeni podélné elektrické vodivosti potrubi nebo jiného
liniového zatizeni (ve smyslu CSN 03 8005).

Katodickd ochrana - aktivni ochrana proti korozi, pfi které je chranéné tulozné zafizeni katodou
(CSN 03 8005).

Katodické pasmo - usek ulozného zafizeni v cizim proudovém poli, do néhoz vchazi elektricky proud ze zemé
(CSN 03 8005).

Komplexni protikorozni ochrana - ochrana tlozného zafizeni, pii které bylo souCasné pouzito nékolika
ochrannych prostiedk.

Kontrolni méfici bod (nebo kontrolni vyvod) - zafizeni, obvykle nad urovni terénu, umoziujici pfipojeni
pfistroju k provadéni riznych kontrolnich méfeni, vyzadujicich elektricky kontakt méticich pfistrojui s tloznym
zafizenim.

Kontrolni objekt - zafizeni, obvykle nad urovni terénu, umoznujici pfipojeni pfistroji pro soucasné¢ nebo
postupné provedeni riiznych kontrolnich koroznich méteni na tlozném zafizeni (CSN 03 8005).

J

Kontrolni zafizeni drendZniho objektu - instalaén¢ samostatnd zaplombovana jednotka spliujici pozadavky
CSN 342600 a CSN 342613, tj. ve stanoveném &ase spolehlivé elektricky rozpojit drenazni kabel, pokud
v ném vzniknou nadlimitni hodnoty rusivého napéti a proudu (50 Hz); zafizeni sestava z téchto hlavnich ¢asti:
uzamykatelna a plombovatelna skiin, ktera obsahuje elektrickou pfipojku nn se samostatnym jisténim, napajeci
¢ast, Cidlo rusivého signalu, vyhodnocovaci ¢ast, svorkovnice, jednotka zajistujici rozpojeni drenazniho kabelu,
indikaéni prvky, ladény LC- ¢len. V urcenych ptipadech obsahuje v drendznim obvodu zafazené omezovaci
prvky, stanovené podle CSN 34 2613 s ohledem na ohrozujici u¢inky drendZe na provoz kolejovych obvodii;
v takovych ptipadech je zafizeni drenazniho objektu uspofadano tak, aby k drendznimu obvodu méli pfistup
pouze urCené osoby spravce zabezpecovaciho zafizeni a osoby v jejich doprovodu. Toto zafizeni musi byt
schvaleno pro pouziti u CD. Odplombovéni a zaplombovani skiiné smi provadét pouze k tomu opravnéna osoba
uréena predpisem nebo opatienim Ceskych drah, DDC, O14.

Koroze - rozruseni materialu vznikajici chemickym nebo fyzikalné-chemickym plsobenim materialu a prostredi
(CSN ISO 8044).




Korozni prizkum - cinnost, ktera poskytuje geologické, hydrogeologické, geotechnické, geochemické
a geoelektrické podklady pro navrh ochrany pied korozi (CSN 03 8005). V této kapitole TKP je koroznim
prizkumem souhrn Setfeni a méteni v urcité oblasti, kterymi se zjisti pravdépodobny stupen korozniho ohrozeni
projektovanych nebo stavajicich kovovych nebo zelezobetonovych v zemi ulozenych zafizeni.

POZNAMKA: Druhy koroznich priizkumii jsou uvedeny v 25A.1.3.

Kritérium katodické ochrany - dosazeni hodnot potencidlu chranéného zafizeni vici médéné referencni
elektrodé¢ umisténé v blizkosti povrchu chranéného zafizeni. Kritérium katodické ochrany mize byt aplné”
(napf. pfti protikorozni ochrané potrubi) nebo “’¢aste¢né” (napf. pro protikorozni ochranu nadrzi nebo ocelovych
konstrukei ulozenych ve vodg) - viz piiloha A (normativni) CSN 03 8350.

Liniové zatizeni - kovové potrubi, kabel s kovovym obalem a podobnd zafizeni, jejichz nejvétsi rozméry
v pudoryse obvykle ptesahuji 100 m.

Médéna referencni elektroda (nebo snimaci elektroda) - v této kapitole TKP referencni elektroda, tvofena
meédi ponofenou v nasyceném roztoku siranu méd’natého (Cu/CuSO, nasycend) a odpovidajici CSN 03 8362.
Jeji potencidl je staly v Sirokém rozmezi pudnich podminek.

Napajeci bod - misto pfipojeni ilozného zatizeni k zapornému pélu zdroje u katodické ochrany (CSN 03 8005).

Neliniové zafizeni - zafizeni ve smyslu ¢l. 2 az 10 CSN 03 8372 (jako nadrz, Sachta, bunkr, zaklady staveb,
most, ocelové piloty, paznice vrtu, té€Zebni trubky, zarubnice studni, kotvy lan a tahel, uzemnovaci soustavy)
a dalsi obdobné objekty, jejichz povrch ma Uplny nebo Castecny kontakt s horninovym prostiedim a jejichz
nejvétsi padorysné rozméry obvykle nepiesahuji 100 m (CSN 03 8005).

Ochranna konstrukce - prostfedek jehoz celem je ochrana liniového tlozného zafizeni pred mechanickym
poskozenim a jinymi Skodlivymi u€inky prostiedi, nebo ochrana okoli pied nasledky havarii tloznych zatizeni.

POZNAMKA: mezi tyto konstrukce nap¥. patii chrdnicka, kandl, kolektor, $tola (ve smyslu CSN 03 8350).

Pasivni ochrana (iloZného zafizeni proti korozi) - zplsob feseni protikorozni ochrany spocivajici ve zvyseni
elektrické rezistivity lozného zafizeni proti zemi (pud¢, vode), popt. zvyseni podélné elektrické rezistivity.

POZNAMKA: Pasivni ochranu tvoii izolace nebo povlaky proti korozi, stavebni ochrana v kandlech,
kolektorech, tvdrnicovych tratich a ve zvlastnich loZich (napr. z pisku); ddle pouziti obsypovych materidlu
snizujicich korozni viivy prostiedi, jakoz iizolacni spoje, spojky, priruby, betonové zlaby apod. (dle
CSN 03 8005).

Pasmo korozniho ohroZeni - prostor (1zemi) po obou stranach kolejisté elektrizovaného stejnosmérnou trakéni
proudovou soustavou (nebo pro elektrizaci uvazovaného neelektrizovaného kolejisté), vymezeny pro ucely
posuzovani korozniho ohrozeni uloznych zafizeni.

Polariza¢ni potencial - potencialni rozdil polarizovaného povrchu kovu ulozného zafizeni proti referencni
elektrodé¢ vlozené do korozniho prostiedi, méfeny s vylou¢enim IR spadu (CSN 03 8005).

Primarni ochrana proti korozi - druh pasivni ochrany pro omezeni koroze Zelezobetonovych konstrukci
spocivajici ve zvysené odolnosti betonu upravou jeho vlastnosti, vyrobou a pii ukladani tak, aby byly splnény
pozadavky na jeho trvanlivost po dobu funkce stavby ve vztahu k agresivité prostfedi (CSN 03 8350).

Propojovaci objekt - zafizeni, obvykle nad urovni terénu, umoziujici propojeni dvou nebo vice kovovych
uloznych zatizeni pii spole¢né ochrané proti korozi nebo pti potlacovani interference (CSN 03 8005).

Protikorozni ochrana - opatieni zaméfujici se na prevenci koroze a sniZovani ztrat korozi. Jedna se o souhrn
opatfeni, kterymi se v daném koroznim prostiedi prodluzuje fyzicka zivotnost zafizeni; efektivni a ekonomické
protikorozni ochrany tloznych zafizeni a konstrukci se dosahuje soucasnym pouzitim ochrannych povlaki
(popt. izolaénim odd€lenim konstrukénich ¢asti) a katodické ochrany, pokud bezpe¢nostni ¢i jiné divody
nevyluéuji jeji aplikaci (CSN 03 8350).

Rez - tuha korozni zplodina (pfevazné rizné hydratované oxidy Zeleza).

Sekundarni ochrana proti korozi - druh pasivni ochrany proti korozi spocivajici v omezeni nebo vylouceni
pusobeni agresivniho prostiedi na Zelezobetonové konstrukce po zhotoveni (CSN 03 8350).

Spojovaci objekt - objekt slouzici ke spojovani kabeld s uzemnovaci anodou, se stinicim uzemnénim apod.
(CSN 03 8005).



Spole¢na ochrana proti korozi - ochrana vedena podle jednotného systému spoleénymi ochrannymi prostfedky
soucasn¢ na nékolika tloznych zafizenich a to i riznych majiteld nebo spravet (var. CSN 03 8005).

Stala (permanentni) referencni elektroda - referencni elektroda uzptisobena pro dlouhodobé ulozeni v zemi
(CSN 03 8005).

Stanice katodické ochrany - zatfizeni pro katodickou ochranu sestavajici ze zdroje stejnosmérného proudu
(napf. usmérnovac), systému uzemnovacich anod (tzv. anodové uzemnéni) a rozvodu stejnosmeérného proudu.

POZNAMKA: Kladnd svorka zdroje je propojena s uzemiiovaci anodou a zdapornd svorka s tiloznym chranénym
zarizenim (ve smyslu CSN 03 8005).

Ulozné zafizeni - zafizeni (kovové potrubi, kabel s kovovym obalem, nadrz, mostni objekt a podobna zafizeni),
které je celé nebo z podstatné ¢asti trvale ulozeno v ptidé nebo ve vodé (ve smyslu CSN 03 8005).

Vypinaci potencidl - potencial ulozné zatizeni - piida, méteny bezprostfedné po vypnuti zdroji stejnosmérného
proudu, zptisobujiciho polarizaci métené¢ho povrchu tlozného zatizeni (CSN 03 8005).

Zapinaci potencial - potencial lozné zafizeni - pida, méfeny pii zapnuté katodické ochrané; méteny véetné IR
spadu (CSN 03 8005).

Zivotnost - doba (v rocich), po kterou ochranny systém zafizeni nebo konstrukce musi splitovat piedepsanou
funkci (napf. protikorozni ochrana, esteticka).

25A.1.2.2 Zkratky a symboly

AU anodové uzemnéni

EPD elektricka polarizovana drenaz

FeSi ferosilitova anoda

GA galvanickd anoda

P izola¢ni pfiruba

IS izola¢ni spoj

KAO katodicka ochrana

KMB kontrolni métici bod

KMO kontrolni métici objekt dalkovych sdélovacich kabela
KO kolejovy obvod

KSO kontrolni méfici vyvod na izolacnim spoji

KSUaTP koordina¢ni schema ukolejnéni a trakénich propojeni
KV kontrolni vyvod dalkovych sdélovacich kabeli

KVO kontrolni vyvod napétovy

KvZ kontrolni méfici vyvod napétovy zemni

PKO protikorozni ochrana

PO propojovaci objekt (v§eobecn¢)

POA propojovaci objekt k propojeni dvou nebo vice uloznych zatizeni
POB propojovaci objekt k napojeni tloznych konstrukei pies regulacni odpor
PODOC propojovaci objekt diodového ¢lenu

POCH propojovaci objekt na chranicce

POIS propojovaci objekt izola¢niho spoje

POP propojovaci objekt proudovy

POU propojovaci objekt universalni

RSKAO automaticky fizena stanice katodické ochrany

SAT zesilena polarizovana drenaz (saturaz)

SKAO stanice katodické ochrany

SO spojovaci objekt

Upol polarizaéni potencial



Ui stacionarni potencial

UTZ uréena technicka zafizeni
U, zapinaci potencial
vuz Vyzkumny ustav Zelezni¢ni

Pro dokumentaci stavby CD a stavby na draze se, krom& platnych grafickych symbolii uvedenych
v TNZ 01 3412, TNZ 34 2603 a ve vztahu k CSN 34 5525 a TNZ 34 5542, pouziji grafické symboly (véetnd
pismeno-¢islicového znaceni) podle pilohy ¢. 1 v aktudlnim znéni opatieni R O14 DDC ¢&. 33/00 &.j. 57 476/00
ze dne 15.5.2000.

Symbolem ”/” je v této kapitole TKP oznaceno vyjadieni slova “nebo”.

25A.1.3 Korozni priizkum a pasma korozniho ohroZeni

25A.1.3.1 Druhy korozniho prizkumu

Podkladem pro zpracovani koncepce PKO a projektové dokumentace PKO (viz CSN 03 8350, 03 8372
a 1.11.11 TKP) stavby CD nebo stavby na draze je korozni prizkum vykonany specializovanym pracovistém.
Druhy koroznich prizkumu jsou:

— predbézny (u zelezni¢nich mostnich objektd - tzv. podrobny) - podklad pro vypracovani dokumentace staveb
nebo koncepce PKO;

— zakladni - pro projektovou dokumentaci PKO;
— kontrolni (nebo kontrolni korozni méfeni) - v priibéhu stavby (obdoba zkousek dle ¢l. 1.6.2.2 a 1.6.2.3 TKP);

— dodatecny (u Zzelezni¢nich mostnich objektli - tzv. zédvérecnd méfeni) - unové vybudovanych zafizeni,
konstrukei a objektt (obdoba zkousky dle ¢l. 1.6.2.3).

Rozsah korozniho prizkumu zavisi od jeho druhu, od ulozného zafizeni, jeho pozadované Zivotnosti a na
disledcich (ekonomickych, ekologickych a jinych) piipadné korozni havarie. Minimalni rozsah korozniho
prizkumu stanovuje projektant PKO s vyuzitim CSN 03 8350, CSN 03 8372 a CSN 03 8375.

25A.1.3.2 Opravnénost k provadéni korozniho priazkumu

Korozni priizkum pro stavby CD zasadné provadi specializované pracoviité, jehoZ prokazana odbornost
zahrnuje ochranu proti korozi, zajistuje splnéni pozadavkd CSN fady 03 83.. a které je vybaveno potiebnymi
meéficimi pfistroji s platnou kalibra¢ni lhitou.

Specializovanym pracovistém CD je:

CD, s.0., DDC, 0.z. Telefon CD: 900 - 14310
Technicka ustfedna dopravni cesty 900 - 14306
Sekce elektrotechniky a energetiky Telefon TELEKOM: (02) - 246 - 14310
Oddg¢leni koroze (02) - 246 - 14306
Perucké 3 FAX CD: 900 - 33510

120 00 Praha 2 FAX TELEKOM: (02)-514-33510

25A.1.3.3 Dokumentace o vysledcich korozniho pruzkumu

Dokumentace o provedeném koroznim prizkumu (viz téz 25A.9) musi obsahovat namétené hodnoty, jejich
vyhodnoceni a byt zpracovana ve smyslu ¢l. 5.4.3 CSN EN 45001, t.j. Protokol o zkouskach (méfeni).

Vysledky meéfeni, stanoveni a rozborid, provadénych pifi predbézném, zakladnim a dodate¢ném koroznim
prizkumu, je nutno archivovat po dobu 10 let (ve smyslu ¢l. 4 CSN 03 8360).

Dokumentace elektrickych a geofyzikalnich méfeni Zelezni¢nich mostnich objektii musi byt zpracovana dle
ptilohy 1 k CD SR 5/7 (S).




Dokumentace o vysledcich korozniho prizkumu jsou podkladem pro zpracovani projektové dokumentace
stavby a k vypracovani koncepce PKO.

25A.1.3.4 Pasma korozniho ohroZeni a jejich stanoveni

Pro stavby CD nebo stavby na drize, které jsou/maji byt situovany na tratich nebo vleckach elektrizovanych
stejnosmérnou trakéni proudovou soustavou CD a v jejich okoli, jsou zakladnim kritériem pro posuzovani
koncepce PKO pasma stupné korozniho ohroZeni, kterd CD, Divize dopravni cesty stanovila takto:

Pésma stupné korozniho ohrozeni | Vymezeni pasma

1. Ochranné pasmo drahy stanovené v § 8 zdkona €. 266/1994 Sb., o drahach

I1. Ochranné pasmo drahy rozsitené:
— od osy krajnich koleji do vzdalenosti 150 m

— od mista pfipojeni zpétnych kabelt ke kolejnicich (v blizkosti trakénich
méniren) v okruhu do 500 m

1. Pasmo II. stupné korozniho ohrozeni rozsitené do vzdalenosti 500 m od osy
krajnich koleji
Iv. Pasmo III. stupn¢ korozniho ohroZeni rozsifené o blize neohranicené tizemi

(viz ¢l. 4 CSN 03 8370), ve kterém miize vlivem rtiznych podminek (napf-.
geologickych, dle tabulky 1 a 2 CSN 03 8375), dojit k ohroZeni uloznych
zafizeni korozi bludnymi proudy

V 1. pasmu stupné korozniho ohrozeni (t.j. Gizemi, kde vlivy bludnych proudi mohou byt nejsilngjsi), je pii
stavebnim fizeni nutné stanovit podminky PKO, které vyplyvaji z vysledkii predbézného nebo zékladniho
korozniho prizkumu, t.j. pozadovat

— nezhorseni korozni situace stdvajicich uloznych zafizeni a konstrukci novou stavbou,
— unovych staveb zajistit u¢innou PKO podle vysledkt pfedbézného/zakladniho korozniho prazkumu,

— u kiizovatek a soubehu uloznych liniovych zafizeni sdrahou ve spravé CD maximalni pouzivani
nekovovych materialt, jakoz i

— maximalni omezeni interferencnich vlivii mezi stavajicimi a novym uloznym zafizenim.

VII. a IIl. pasmu stupné korozniho ohroZzeni mohou existovat zafizeni (napi. SKAO), kterd svoji negativni

¢innosti 1ze kvalifikovat ve smyslu § 10 zédkona ¢. 266/1994 Sb., o drahach. Proto pii stavebnim fizeni je
doporuceno postupovat jako vI. pasmu korozniho ohroZeni, pokud v t€chto pasmech se nachdzeji kovova
ulozna zatizeni ve spravé CD.

VIL., 1II. a IV. pasmu stupné korozniho ohroZeni je doporugeno, pokud stavba CD se nachazi mimo ochranné
pasmo drahy (viz § 8 zakona ¢. 266/1994 Sb.), konzultovat agresivitu prostiedi a koncepci PKO stavby, a to
jesté pred schvalenim dokumentace, se specializovanym pracovistém CD.

25A.1.4 Zasady konstrukénich FeSeni protikoroznich ochran zarizeni ve spravé CD

25A.1.4.1 Ulozna kovova liniova zafizeni

Vseobecné zasady jsou:

a) pii volbé trasy/volbé mista ulozeni zafizeni se vyhnout, pokud mozno, ptiddm se zvySenou agresivitou,
oblastem vyskytu bludnych proudt a takovému zptsobu ulozeni, jimz by se nepfiznivé ovlivnila PKO
vlastniho zafizeni i sousednich uloznych zafizeni,

b) volba PKO musi vychazet ze Zivotnosti chranéného zafizeni, resp. z doby jeho predpokladaného vyuzivani
a z geologické skladby prostredi

¢) zéakladnim zptisobem PKO je pasivni ochrana. Od pasivni ochrany, je pozadovano:

— stejna zivotnost jako potrubi/kabelu,




d)

2
h)

),

k)
D

— druh a provedeni izolace podle

— agresivity prostiedi (vC€etné pritomnosti a velikosti bludnych proudut; klasifikace agresivity pad
avod je v tabulkach 1 a2 CSN 03 8375),

— charakteru dopravovaného média, provozniho tlaku a teploty média v potrubi,
— jmenovité svétlosti potrubi,

— vzdalenosti trasy potrubi od komunikaci a od zastavby,

— stejna kvalita izolace svard u tovarné izolovanych trubek, oblouku, tvarovek a armatur, jakoz i kvalita
izolace kabelovych soubori jako izolace pfilehlych tisektli potrubi/kabelu.

Ke zhotovovani izolaci se pouzivaji pouze materidly a systémy pro tyto ucely schvéalené (s prohlasenim
shody); je-li v oblastech se stejnosmérnymi bludnymi proudy jedinym zplsobem PKO nutno vénovat
zvlastni pozornost volbé druhu pasivni ochrany,

POZNAMKA 1: Pozadavky na izolaci:

— vysokd odolnost viici chemickym vliviim obsazenym v puide,

— vysoka elektricka rezistivita,

— odolnost viici biologickym viiviim,

— odolnost viici elektrochemickym viiviim stejnosmérného proudu,

— dostatecna stalost v rozmezi teplot vyskytujicich se pri doprave, skladovani, montazi a provozu,
— trvala prilnavost ke kovu, ktery ma chranit,

— neporéznost (CSN 03 8377), nepatrnou nasdkavost a propustnost pro vodu,

— nesmi obsahovat latky podporujici korozi izolovaného kovu,

— dostatecna odolnost proti mechanickemu poskozeni pri doprave, skladovani, montazi, kladeni do ryhy,
zahozu a p¥i provozu.

instalace uzaviratelnych kontrolnich méficich objektu, t.j. KMO (pokud pocet KMB je 10 a vice), jakoz i
= KV, KMO, a KMB na kabelech s kovovym obalem,

= KVO, KVZ a KSO na kovovych potrubich,

podet kiizovatek s télesem drahy CD musi byt co nejmensi, pokud kiiZovatky nelze zcela vylougit,

ziizenim kiizovatky nesmi byt naruSena stabilita a inosnost Zelezni¢niho spodku (viz kap. 5 a 12 TKP) ani
ohrozena nebo omezena funkce zatizeni ve spraveé CD,

doplnéni pasivni ochrany jesté¢ KAO, pokud to agresivni prostiedi vyzaduje,

zvysit podélnou elektrickou rezistivitu ulozného zatizeni IS/izolacnim oddélenim konstrukénich Casti (ke
snizeni G¢inku bludnych proudl a ¢astecné i snizeni Gcinku pudnich koroznich makro¢lanki),

zesilenou izolaci potrubi vzdy pouzit v mistech kiizovatek a soubéhi s drahou (CD) a s komunikaci, jakoz
i pti kiizeni uloznych zatizeni (CSN 37 5711, CSN 03 8375, CSN 73 6005 a TNZ 37 5711);

Zesilena izolace je vyZadovana:

— na potrubich dopravujicich latky, jejichz inik pfedstavuje ohroZzeni obyvatelstva (napf. hotlavy plyn,
zkapalnény ¢apek) nebo vazné naruseni zivotniho prostiedi (napf. ropa a ropné produkty),

— v mistech husté zastavby s nebezpecim interferen¢nich vlivi,

— v mistech kiizeni s jinymi liniovym zafizenimi uloZenymi v zemi,

— v mistech kfiZeni a soub&hti s drahou a pozemnimi komunikacemi,

— v usecich, kde je nebezpe¢i mechanického poskozeni izolace.

pouziti zafizeni aktivni PKO musi byt v souladu s vyhlaskou 100/1995 Sb., (Rad uréenych technickych
zafizeni),

respektovani bezpecnosti a plynulosti provozu dle platnych predpist,

nezhorseni ochrannych hodnot interferencnimi vlivy na existujici ilozna zatizeni,



m) nezavleceni bludnych proudii na kovovd uloznd zafizeni nevhodnym feSenim ochrany ptfed urazem
elektrickym proudem elektrickych zafizeni (elektricky ovladana Soupatka, elektromotory Cerpadel apod.).
Jednim z vhodnych feseni je ochrana elektrickym oddélenim dle CSN 33 2000-4-41,

n) PKO nesmi narusit ochranu pred u€¢inky atmosférické a statické elekttiny,

0) dodrzet ustanoveni CSN 34 1500 a CSN 33 2000-4-41 pii ochrané neZivych (vodivych) &asti uloznych
zatizeni a zafizeni aktivni PKO, ktera jsou v POTV nebo museji byt chranéna pfed nebezpe¢nym dotykem,

p) v ptipadé pouziti kontrolniho zafizeni drendzniho objektu plati omezeni pfistupu uvedené v kapitole
25.A.1.2.1., definice pojmu “’kontrolni zafizeni drendzniho objektu”.

U staveb CD je davana piednost izolaci (prostiedek pasivni ochrany), ktera je:

vyrabéna tovarné,

aplikovana pfimo vyrobcem lozného zatfizeni,
— dokladovana certifikatem/prohlaSenim o shodg,

z materialu odpovidajiciho normé (CSN, EN apod.) a

s technickymi podminkami schvalenymi CD.

0254.1.4.1.1 Kabely s kovovym obalem

U staveb CD je nutné zajistit PKO kabelt s kovovym obalem (plast’ a pancii) a kabelovych souborii vzdy ve
smyslu zasad pro oblasti s bludnymi proudy (PKO typu -E nebo -Y). Zasady konstrukcnich feseni jsou uvedeny
v25A.1.4.1 a v CSN 03 8371. O ochrané kabeltl proti piepéti a nadproudy z vngjsich vliva viz ¢l. 25A.11.4.
U dalkovych kabeld s kovovym obalem se podle agresivity prostfedi doporucuje alesponi dosazeni kritéria
&astedné katodické ochrany podle CSN 03 8350, resp. hodnot a opatieni podle CSN 03 8371.

POZNAMKA 1: Vzddlenost kabelu od stavebniho objektu alespoii 60 cm, vyjimecné 30 cm; pFi kiizovani kabelu
s hromosvodem musi byt kabel nad a v misté krizovani vzdalen alesporn 50 cm. Pri soubéhu sdelovaciho kabelu
a silového kabelu dodrzet vzdalenosti mezi vnéjsim povrchem kabelii v ryze (viz CSN 73 6005).

POZNAMKA 2: Galvanické propojeni pldsté a panciie kabelu je pozadovino PKO.
1254.1.4.1.2 Kovova potrubi

Podle zasad uvedenych v 25A.1.4.1, je nutné kazdé ocelové potrubi ulozené v zemi chranit proti korozi vnéjsiho
povrchu pasivni ochranou.

Izolace mize byt normalni nebo zesilena. Jeji pouziti je dano vysledky korozniho prizkumu podle tabulky 1
a2 CSN 03 8375, CSN 37 5711 a CSN 03 8350.

POZNAMKA 1: Pasivni ochrana se v mistech, kde je nebezpeci mechanického poskozeni izolace (z ditvodu
geologické skladby horninového podlozi, svétlosti a s tim spojené hmotnosti potrubi apod.), dopliiuje podsypem
a obsypem potrubi v ryze napr. piskem nebo jinym jemnozrnnym neagresivnim (inertnim) materialem, ktery vsak
nepodléha biologickéemu rozkladu.

Pasivni ochrana potrubi se dopliuje o zatizeni aktivni PKO podle dokumentace.

POZNAMKA 2: Potrubi nemusi byt opatieno KAO v piipadech uvedenych v ¢l. 6.3 CSN 03 8350. Pokud vsak
KAO byla vyprojektovana, musi byt uvedena do provozu nejpozdéji do jednoho roku od ulozeni potrubi do zeme.

Pro potrubi ulozené vzemi se doporucuje dosazeni kritéria uplné katodické ochrany podle pfilohy A
(normativni) CSN 03 8350.

25A.1.4.2 Ulozna kovova neliniova zatizeni

Kromé zéasad uvedenych v pism. a), ¢), m) a n) 25A.1.4.1 konstrukce PKO vyzaduje:

a) respektovat druh, material a Zivotnost neliniového zafizeni, jakoZ i charakter stavby,

b) respektovat disledky korozniho naruSeni na bezpecnost osob, dopravy a na ekologii prostiedi,

¢) moznost doplnit PKO o zafizeni aktivni PKO, aviak jen po rozboru mistnich podminek a podle piedpist CD,

d) zamezit trvalému zhorSeni ochrannych hodnot sousednich tloznych zafizeni (napf. dohodnout zptisob
upravy systému aktivni PKO, vybudovat spole¢nou PKO),
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e) vytvofit podminky pro provedeni dalSich opatieni proti korozi (napf. pfizplsobeni trasy ulozného zafizeni,
ziizeni kontrolnich/propojovacich/spojovacich méficich objekti/bodt/vyvodu),

f) dodrzet CSN 34 1500 a CSN 33 2000-4-41pii ochrané nezivych Gasti zafizeni nebo ktera museji byt
chranéna ptfed nebezpecnym dotykem;

POZNAMKA 1: U stejnosmérné trakcni proudové soustavy CD se doporucuje vyloucit galvanické propojent
neliniového zarizeni se zpétnym trakcnim vedenim, které je v soubehu nebo kiizZuje zpétné trakcni vedeni, t.j.
vyloucit vodivé propojeni ukolejnéného zarizeni se zemnénym zarizenim. Nelze-li disledné dosahnout, pak je
Zadouci:
— elektricky odizolovat ukolejnéné zarizeni od zakladu nebo od stavebni c¢asti chranéné uzemnenim;
— pouzitim izolace redukovat pusobeni puidy na zaklad stavby/zarizeni;
— dusledne vyuzit ochranu ukolejnénim, avsak elektricka zarizeni, jejichz nezivé casti jsou ukolejnény,
nesméji byt napdjena ze site TN,
g) vybudovani méficich vyvodi/objektt/bodi.
Pro neliniova zafizeni (napf. nadrze, zaklady staveb, kotvy lan a tahel, vazni mosty kolejovych vah, Sachty)
pouzivajici predevsim ocel, Zelezovy a predpjaty beton, se doporucuje uprava korozniho prostiedi (napf.
odvodnéni, obsyp inertnim materidlem-inhibitorem koroze). Je-li to ekonomicky a konstrukéné¢ vyhodné, pak

pouziti nekovovych materialti odolnych danému koroznimu prostfedi. Pasivni ochrana u citovanych objektt se
provadi:

a) izolovanim jeho povrchu od okolniho prostfedi (izolace a natéry na bazi bitumenu, izolace a natéry a vrstvy
z plastii [polyethylenové extrudované nebo sintrované a paskové], anorganické povlaky a izolace specialni
[epoxid, plastbeton, epoxidehet, polyurethan], stavebni uprava),

b) rozdélenim objektu na dva nebo vice od sebe elektricky odizolovanych ¢asti (vlozenim elektricky izola¢niho
materialu mezi Casti konstrukce nebo zafizeni, provedenim casti konstrukce z elektricky nevodivého
materidlu, vytvorenim elektricky izola¢nich vrstev u ¢asti konstrukce nebo IS),

¢) kombinaci ad a) a b),
d) upravou korozniho prostiedi (obsypy a zasypy),
e) specialni povrchovou upravou (viz kap. 25B TKP).

POZNAMKA 2: Pro omezeni koroze neliniovych zafizeni jsou nékterd opatieni citoviana v piiloze C
(normativni) CSN 03 8350:

— plynovodni pripojka se provede bud' z nekovového materidlu s atestem (napr. z linedrniho polyethylenu)
nebo v misté pripojeni na ocelovy ulicni rad se instaluje IS s méricimi vyvody. Ocelova pripojka musi mit
kvalitni izolaci, ktera vyhovi zkousce porovitosti vysokym napétim dle CSN 03 8377,

— u vodovodni pripojky, ocelového i litinového potrubi Ize pouzit IS nebo elektricky nevodivych viozek;

— ocelové mikropiloty prstencového prurezu nesmi byt v kontaktu s pudou; proto se vrt vyplituje cementovou
zalivkou ocelové mikropiloty s minimalnim krytim oceli alespor 30 mm.

225A4.1.4.2.1 Kovové konstrukce a zarizeni

Pasivni ochrana konstrukci z bézné oceli (kap. 19 TKP) se voli dle konstrukénich zasad uvedenych v 25A.1.4.2
s tim, ze pfi predpokladu vyuziti KAO (SKAO/RSKAO, GA) je u konstrukce nebo zafizeni zadouci:

— jednoduchy geometricky tvar,
— nevylucovani efektivniho provozovani KAO eventuadlnim ochrannym uzemnénim,

— minimalizace interferen¢niho ovlivnéni sousednich objektd.

Pro PKO pfedmétnych konstrukci a zafizeni se doporucuje dosazeni kritéria ¢aste¢né katodické ochrany ve
smyslu pfilohy A (normativni) CSN 03 8350, ve které jsou kriteridlni hodnoty pro nizkouhlikatou ocel.

3254.1.4.2.2 Zeleznicni mostni objekty - Zelezobetonové

Jejich konstrukce je uvedena v kapitole 18 TKP a pasivni ochrana se stavebné/konstrukéné déli na primarni (dle
CSN P ENV 206 a CSNISO 9690), sekundarni ochranu a konstrukéni opatieni. Sluzebni rukovét CD
SR 5/7 (S) rozlisuje zakladni pasivni ochranna opatieni ve stupnich podle hustoty proudu v zemi takto:
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Zakladni Proudova Zakladni opatieni PKO sestavaji z:
ochranné opatieni | hustota [A.m™]
stupe .
1 <1.107 Primarni ochrany dle CSN ISO 9690 a CSN P ENV 206, tab.3
2 1.107-3.10° |Kombinace primarni ochrany a piipadné sekundarni ochrany dle CD
SR 5/7 (S), kap. 111
3 3.10°-1.10* | Kombinace primarni ochrany, piipadné sekundarni ochrany a konstrukéni
opatfeni dle CD SR 5/7 (S), kap. III
4 1.10*-1.10% | Kombinace primarni ochrany, piipadné sekundarni ochrany a konstrukéni
opatfeni dle CD SR 5/7 (S), kap. III véetné propojeni vyztuze a jejiho
vyvedeni na povrch konstrukce.
Tato zakladni opatieni PKO se doporucuje pouzivat u elektrizovanych
trati a k elektrizaci pfipravovanych, pokud vysledky korozniho prizkumu
o agresivité pidniho prostfedi nevyzaduji opatieni dle stupné €. 5
5 >1.107 Zakladni opatieni PKO ke stupni 4 a dokumentace umoznujici elektricka
a geofyzikalni méfeni a realizaci eventualnich naslednych PKO

Utelem funkéni pasivni PKO je elektricky oddélit jednotlivé ¢asti mostni stavby, zv1asté spodni stavbu od nosné
konstrukce a tim omezit pritok bludnych proud mostni konstrukei.

Dokumentace, zpracovana podle schvalené koncepce PKO, musi stavebné i konstrukéné akceptovat

pFi primarni ochrané:

— min. tloustky betonu kryjici ocelovou vyztuz dle CSN P ENV 206 a CSN 73 1216 (viz téz CD SR 5/7 (S)),
— Upravu vyztuze tak, aby maximalné byla omezena moznost vzniku trhlin v betonu,

pri sekundarni ochrané:

— vhodny systém ochrany povrchu a impregnace betonu navrzeny podle zjisténého stupné agresivity

7

D (normativni) CSN 03 8350 a kap. 24 TKP)

pri konstrukénim opati‘eni:

elektricky vodivé pferusit minimalné po 50 m Siroké mostni objekty a vzdjemné je oddélit nevodivou
a nenavlhavou vlozkou (viz CD SR 5/7 (S));

— celoplosnou hydroizolaci nosné konstrukce (viz téz kapitoly 18, 22 a 23 TKP);

— recepturou pro plastbetony a technologii piiprav dosidhnout hodnoty minimélni rezistivity 1.10° Q. m;

— loziska vSech druhti povazovat za elektricky vodiva a vyuzit plastbetonu podle kapitoly 21 TKP;

— kazdy mostni zavér oddélit bud’ plastbetonem/folii z mék&eného PVC nebo z teflonu (viz CD SR 5/7 (S));

— elektricky oddélit zabradli na nosné konstrukci od zabradli na opérach a kiidlech (dle CD SR 5/7 (S)
a z hlediska ochrany pied nebezpeénym dotykem vyuzit moznosti v CSN 34 1500);

— elektricky oddélit (vzduchovou mezerou/izolacni fo6lii) kovové soucasti odvodnéni piechdzejici z nosné
konstrukce na opéru nebo kiidlo tak, aby pti nejdelsi dilataci nedoslo ke galvanickému propojeni Zlabu;
vzduchovou mezerou rovnéz elektricky oddélit svislou ¢ast svodu vody od nosné konstrukee;

— ochranu pfed nebezpecnym dotykem nezivych ¢asti osvétlovacich stozarl feSit ochranou elektrickym
oddélenim dle CSN 33 2000-4-41, ptipadné jejich umisténim mimo POTV;

— nezivé Casti zafizeni nn na mostech nesmi byt pfed nebezpecnym dotykem v siti nn chranény nulovanim,
jsou-li jakkoliv spojeny se zpétnym kolejnicovym vedenim (viz CSN 34 1500);

— elektricky nevodivé a pozarn¢ odolné materialy pouzit na ochrany proti nebezpecnému dotyku s zivymi
¢astmi trak¢nich vedeni a proti u€¢inkiim vyfukovych plynt (viz CSN 73 6223);

— ukolejnéni trakénich podpér provést pres prirazku s opakovatelnou funkci (dal$si podminky viz
CSN 34 1500);

— inzenyrské sité, pokud museji prochazet konstrukei mostu, ulozit

— izolované od mostniho objektu nebo
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— do elektricky nevodivych Zlabii nebo chrani¢ek v nezbytném piipadné

— do kovovych chranicek, zlabi nebo lavek, které se v mistech krajnich mostnich zavéri pierusi; avsak
soucasné je nutné fesit ochranu nezivych kovovych ¢asti pfed nebezpeénym dotykem dle CSN 34 1500 a ve
vztahu k funkci kolejovych obvodi téz dle CSN 34 2613;

— propojeni vyztuze a jeji vyvedeni na povrch mostni konstrukce (pii zékladnich opatfenich PKO ¢. 4 a 5.)
provést dle ¢l. 3.3.12 sluzebni rukovéti CD SR 5/7 (S), pti cemz

— kvalitni provateni betonaiské vyztuze elektrickym svarem v normalni atmosféfe musi obsahnout minimaln¢
u 50 % spoju (zbyvajici ¢ast svazana vazacim dratem),

— pro vyvod betonaiské vyztuze na povrch se pouzije drat Fe & 8 mm, pfipadné pasek Fe 20 x 3 mm, kvalitné
ptivafeny elektrickym svarem v normalni atmosféfe na betonaiskou vyztuz a druhy konec na ocelovou
desticku o rozmérech cca 120 x 100 mm; desticka, zabetonovana na povrchu, je na své pristupné strané
opatfena piivafenych Sroubem M12 x 40 se dvéma matkami. Pfistupnost desticek pro méfici ucely fesi
projektant se zietelem na pocet vyvodi a soustiedéni k nim pfipojenych kabell do méfici skiinky.
Doporucuje se, aby pii poétu 5 a vice vyvodi byly soustiedény do jedné skiinky,

— individualni feSeni propojeni a vyvedeni u riznych typti mostnich objektt akceptuje vyse uvedené,

— galvanické propojeni a vyvedeni vyztuze nesmi zabranovat pozd¢jsi aktivaci zafizeni aktivni PKO.

4254.1.4.2.3 Zeleznicni tunely

Zasadni pozadavky PKO u tuneld (kap. 20 TKP) na stejnosmérné trakéni proudové soustavé CD jsou:

— vypocteny rozdil potenciald mezi libovolnymi body kovového osténi/vystroje nesmi piesahnout 0,1 V.
Vypocet je nutno provést pii nejhustsim sledu vlaki (pii nejkrats$im elektrickém mezidobi);

— vyztuz/armatura Zelezobetonu musi byt v jednotlivych segmentech/sekcich elektricky propojena a propojeni
musi byt rovnéz mezi sekcemi ¢i stavebnimi dily, jakoz i pro preklenuti dilatacnich spar;

— sniZeni podélné rezistance tunelu napt. propojenim kovové vyztuze tunelu izolovanym médénym vodi¢em
umisténym uvnitf tunelu, pokud propojeni nebude ovliviiovat ¢innost zabezpecovacich zafizen;

— nepropojeni armatury u Zelezobetonovych tuneld nebo kovovych ¢asti tunelt s trakéni koleji; elektricky
vodivé propojeni vyztuze/armatury se zemi je pripustné jen pro ochranu pied nebezpe¢nym dotykem;

— nepropojeni vné lezictho uzemnéného kovového potrubi nebo kabelu a kovovym obalem s trakéni koleji;

— instalaci MB zajistit, aby u tunelti galvanicky propojenych s jinymi stavbami (napf. potrubni ¢i kabelové
systémy), se z duvodu snizeni korozniho nebezpe¢i mohlo kontrolovat nizkoohmové propojeni mezi
zpétnym trakénim vedenim a stavbou.

25A.1.4.3 Gabiony

U gabiont (a u ochrannych siti z ocelového dratu podle kap. 5 TKP) je nutnd povrchova protikorozni tprava.
PKO musi byt fesena podle vysledkii korozniho prizkumu, ktery zahrnuje mimo jiné méfeni rezistivity pady dle
CSN 03 8363, stanoveni piitomnosti bludnych proudii v zemi dle CSN 03 8365 a dlouhodobé (nejméné 24 h)
méfeni potencidlu libovolného kovového ulozného zafizeni (nejlépe liniového) proti MRE dle CSN 03 8366.
Koncepce PKO musi rovnéz respektovat situovani gabiond a velikost matraci na:

— neelektrizované trati nebo

— elektrizované trati, a to vné POTV (viz CSN 34 1500), resp. pro elektrizaci ptipravované nebo

— elektrizované trati v POTV, jakoz i

— existenci KO v oblasti gabiont a

— druhy KO.

Zakladnim konstrukénim pozadavkem je pasivni PKO gabionl v zavislosti na agresivité prostfedi. V piipadech
existence stejnosmérnych bludnych proudt a podminek pro pouziti KAO (gabion vné POTV, rezistivita ptdy do
50 Qm), se doporuéuje GA. Je-li gabion v POTV, musi feSeni PKO byt podle CSN 34 1500 (na trati

elektrizované stejnosmérnou trakéni proudovou soustavu musi byt ukolejnéni pies prirazku s opakovatelnou
funkci) a v souladu s CSN 34 2613.
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25A.1.4.4 Ocelové nadrze a tlakové nadoby (jimky)

Ocelové nadrze a jimky mohou byt zabudovany jako zcela nebo Castecné zapusténé nebo byt instalovany na
betonovém bloku na povrchu. Dokumentace PKO dale musi akceptovat

— vSeobecné zasady podle 25A.1.4.2,

— dusledky galvanického propojeni nadrze s potrubnim systémem a piipadné i s elektrickym zafizenim,

— obsahovat opatfeni pro ochranu pred Géinky atmosférické a statické elekttiny (viz téz 25A.11.4).

PKO miize spliiovat kritéria ¢asteéné katodické ochrany dle pfilohy A (normativni) CSN 03 8350, pokud v nich
ulozené nebo v potrubi (spojenym s nadrzi/nddobou) piepravované médium, ekologicky neohrozi zivotni

prostfedi. Pii KAO v zastavénych oblastech je zapotifebi dosdhnout pokud mozno rovnomérného rozlozeni
ochranného proudu. VéEtsi proudova hustota je pfipustna k docileni dostate¢né ochrany celého zafizeni.

Pii KAO objekti obsahujicich hoflavé a vybusné latky musi jeji parametry, jakoz i zptisob provozu a udrzby
zarucovat bezpecnost prace a zatizeni.

25A.1.4.5 Horninové kotvy

Nejveétsi nebezpeéi z koroze je ukofenové casti kotvy (ocelové tahlo je zde zakotveno do horniny
prostfednictvim cementového kamene) a v misté opfeni kotvy o stavebni prvek (napt. opérna sténa nebo pilota).
Proto dokumentace PKO musi podrobné obsahovat pasivni ochranu proti bludnym proudim v uvedenych
mistech a povrchovou upravu kotev. Druhy kotev jsou v ¢asti 24C TKP a v kap. 5 TKP.

Kromé vSeobecnych zasad v 25A.3.2 konstrukéni feSeni PKO obsahuje:

— izolacni trubku mezi kofenovou ¢asti a kotevni objimkou (k zabranéni galvanického propojeni mezi kotvou
a armokoSem a horninou),

— odizolovani kotevni desky od podzemni stény nebo piloty,

POZNAMKA 1: Viastni konstrukcni feseni pro kotvy pramencové a tycové musi byt v dokumentaci detailné
rozpracovano pro oblast priichodu odizolovaného tihla podzemni sténou.

— svareni armokoSe s kovovou priichodkou (tihla kotvy),

— moznost kontrolniho a dodatecné korozni méreni pod vikem hlavy kotvy.

25A.1.4.6 Kiizovatky a soub&hy kabelovych vedeni anebo potrubi ve spravé CD s Zelezniéni
drédhou

Opatieni pro kiizovatky kabelovych vedeni s Zelezni¢ni drahou jsou v CSN 37 5711 a v TNZ 37 5711, resp.
CSN 73 6005. Obecnou zasadou je, aby na tratich elektrizovanych stejnosmérnou trakéni proudovou soustavou,
byla vzdalenost mezi kabelovym vedenim nebo potrubim a elektrizovanou koleji co nejveétsi (minimdalni
vzdalenost lze povazovat 1 m, pokud tomu nebrani provozovani drahy nebo drazni dopravy). Pti kfiZeni kabelu,
ktery ma pancif pokryt asfaltovou vrstvou s kovovymi uloznymi zafizenimi (napf. potrubi), se

— kabel ulozi do nekovové chranicky v délce 1 m na kazdou stranu od mista kiizeni nebo
— mezi kabel a konstrukci se vlozi nekovovy (napf. plastovy) zlab kryjici misto kiizeni v délce 1 m nebo

— kabel se ve vySe uvedené délce ulozi do betonového korytka/Zlabku a zalije izola¢ni zalévaci hmotou.

Zesileni izolace v mistech kfizeni, soub&hti a v oblastech s bludnymi proudy viz téz 25A.1.4.1, 25A.9 a kap. 5
TKP.

25A.1.4.7 Ktizeni nedrazniho kabelového vedeni anebo potrubi s kabelovym vedenim anebo
potrubim ve spravé CD

Konstrukéni feSeni musi zejména respektovat:

— existenci dvou riznych spravct/majiteld Gloznych zafizeni a
— odstranéni interferenénich vlivii ve smyslu CSN 03 8369 a
— hustotu obéanské a primyslové zastavby v misté kiizeni a

— nejmensi vzdalenost mezi soub&znymi a kiizujicimi vedeni podle CSN 73 6005 a
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— vysledek stavebniho fizeni (§ 7 zdkona €. 266/1994 Sb. a zakon €. 50/1976 Sb. ve znéni pozdgjsich
predpisi).

Realizaci kiizeni dvou kovovych uloznych liniovych zafizeni se nesmi zhorsit jejich korozni ohrozeni, resp.
musi zlstat zachovany ochranné hodnoty potencidlu méfené proti MRE (napf. byly-li u prvniho ulozného
zatizeni hodnoty kritéria Uplné katodické ochrany, musi po instalaci druhého zafizeni byt dosazeno hodnot
stejného kritéria). Vyjimkou je vybudovani spole¢né ochrany proti korozi (KAO).

V platnosti ziistavaji PKO uvedena v25A.1.4.6 a v CSN 37 5711. Po vyhodnoceni korozniho priizkumu
a koncepce PKO (v€etné tdaji o materidlu obalu kabeltl, t.j. Pb, Al, Fe a materidlu potrubi, jakoz i pasivni
ochrany), projektant v dokumentaci fesi PKO podle konkrétni situace a mista kiizeni:

— propojovacim objektem

— pro galvanické propojeni ptimo - POA nebo pies regulacni rezistor - POB,

— proudovym - POP,

— univerzalnim - POU,

— s diodovymi ¢leny - PODOC,

— pozadavkem na kontrolni korozni méfeni (ke kontrole a k nastaveni ptislusné ochranné hodnoty, zejména je-
li jedno ulozné zatizeni katodicky chranéno) podle 25A.9.1, ptipadné i

— dodate¢ny korozni prizkum ve smyslu 25A.9.2 (k ovéfeni korozni situace hodnotou potencialu ulozné
zafizeni - puda v misté PO nebo k instalaci IS na potrubi apod.).

POZNAMKA: PFi stavebnim Fizeni a v projektu konkrétni situace kiizovatky musi byt vzato v iivahu:

1. mimo misto uvazovaného krizeni miize byt jeden z kabelii/potrubi jiz galvanicky propojen s jinym kovovym
uloznym liniovym/ neliniovym zarizenim/konstrukci a katodicky chranen;

2. drendzovani (bez kontrolni zarizeni drendzniho objektu dle ¢l. 5.3.2 CSN 34 2613) miize ovlivnit cinnost KO
(viz CSN 34 2613 a vynos CD, s.o., DDC, o.z. ¢.j. 56 731/96-S14 ze dne 27.5.1976) a také

3. urceni povinnosti udrzby PO, zpusob odstraiiovdni poruch, obnovy a spolecnych koroznich méreni (ve
vztahu vystavby krizovatky kabelu s drahou - viz téz prilohu A (informativni) CSN 37 5711, ktera uvadi
obsah prislusné smlouvy, jakoz i vzajemné povinnosti smluvnich stran).

25A.1.4.8 Spolecna protikorozni ochrana

Spole&na PKO se doporuéuje projektovat pro takovou stavbu CD, kdy z vysledkii korozniho priizkumu na trati
elektrizované stejnosmérnou trakéni proudovou soustavou CD vyplyva nutnost instalace zafizeni aktivni PKO.
Projektova dokumentace a koncepce PKO pak musi fesit PKO v uvazované oblasti (viz 25A.1.3.4) pro vSechna
kovova liniova a neliniova tlozna zatizeni. Nachazeji-li se v této oblasti také zafizeni, ktera nejsou ve sprave
CD, pojmou se i tato zafizeni do spoleéné PKO.

Cl. 8.10 CSN 03 8350 dovoluje vyjimeéné - po dohodé se viemi provozovateli téchto zafizeni - provozovat
samostatnou aktivni PKO potrubi, kterym je dopravovan nebezpecny produkt. Konstrukéni opatfeni se pak
tykaji feSeni interferen¢nich vlivil, rovnomérného rozlozeni ochranného proudu, vzajemného stinéni anod apod.

25A.1.5 Cizi zaFizeni umisténa na konstrukcich nebo objektech ve spravé CD

Zvlastni pozornosti pii FeSeni PKO a jeho realizaci musi byt dbano z hlediska § 10 zakona ¢. 266/1994 Sb.,
t.j. zdroj ohrozZeni drahy.

UPOZORNENI: Spravce zafizeni, ktery je spravcem majetku s pravem hospodaieni Ceskych drah,
prostirednictvim kterého by se cizi zatizeni mélo vodivé spojit s kolejemi (i pired prurazku), nebo sprava
trati, mélo-li by vzniknout pfimé pripojeni ciziho zarizeni ke koleji, jsou povinni vyvolat jednani o zméné
mistné prislusného KSUaTP. Teprve po ovéreni zmény KSUaTP povéirenymi opravnénymi osobami podle
¢.j. 56731/96-S14 ve znéni pozdéjSich vynosi a za podminek stanovenych témito osobami smi byt o stavbé
jednano ve stavebnim Fizeni. CD v takovych piipadech nepiebiraji odpovédnost za dopad piipadného
korozniho vlivu na cizi zafizeni.
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POZNAMKA: Opatieni ke kiizeni metalickych i optickych kabelii s Zeleznicni drdhou (pod i nad tirovni koleji)
jsou v CSN 37 5711, CSN 03 8371 a TNZ 37 5711. V citovanych normdch uvedend zdkladni opatieni jsou
obecné platna i pro kovova potrubi.

25A.1.5.1 Cizi neelektricka zafizeni umisténa na konstrukcich nebo objektech ve spravé CD

Z hlediska PKO se umisténi cizich neelektrickych kovovych zafizeni liniového nebo neliniového charakteru na
kovové konstrukce/objekty ve spravé CD nedoporuduje; je-li viak toto umisténi nevyhnutelné, pak se zietelem
na jejich charakter, musi spliiovat zasady konstrukénich feseni PKO uvedenych v 25A.1.4 a na elektrizovanych
tratich CD i zaji§téni ochrany pfed nebezpeénym dotykem dle CSN 34 1500 a CSN 33 2000-4-41, které vsak
nebude znehodnocovat prosttedky PKO.

25A.1.5.2 Cizi elektricka zatizeni umisténa na konstrukcich nebo objektech ve spravé CD

Z hlediska PKO a c¢innosti KO se umisténi cizich elektrickych kovovych zafizeni liniového nebo neliniového
charakteru na kovovych konstrukcich nebo na objektech ve spravé CD zisadné nedoporuduje. Je-li jejich
umisténi na elektrizovanych tratich nezbytné, pak musi spliiovat zasady konstrukénich feseni PKO uvedenych
v 25A.1.4,25A.1.5.3, piislusnych norméch (véetné TNZ a u Zelezni¢nich mostnich objektii dle CD SR 5/7 (S),).
Zpisob ochrany pied nebezpeénym dotykem nesmi znehodnocovat prostredky PKO.

25A.1.5.3 Pfipojeni cizich kovovych zatizeni ke kolejisti CD

Ukolejnéni nezivé casti ciziho kovového zatizeni v POTV, nebo zafizeni které musi byt chranéno pted
nebezpecnym dotykem, je pro zabezpeceni ochrany pied nebezpecnym dotykovym napéti nejcastéji pouzito.
Z ditvodu KAO je ke kolejisti CD piipojen drenazni kabel (EPD/SAT). Konstrukce pfipojeni ukolejiiovaciho
vodice a drenazniho kabelu je dano ptedpisy CD. Projekt musi akceptovat:

— CSN 34 1500,

— (SN 34 2613 (pti existenci KO v mist&/blizkosti pfipojeni ukolejnéni ke kolejisti CD),

— zasady podle 25A.1.4,

— podminky stavebniho rozhodnuti.

Trvalé elektricky vodivé piipojeni kovovych zafizeni ke kolejisti CD (bez zietele, zda v ukolejiiovacim vodici je

prurazka ¢i nikoliv) musi byt jiz v dokumentaci, kterd je postoupena k projednani a nasledné draznimu
spravnimu tfadu podle § 7 zakona ¢. 266/1994 Sb. Projektant k tomuto navrhu na pfipojeni musi:

— uvést hodnoty:

— predpokladané ptechodové zemni rezistivity kovového zatizeni, které bude potfebné opattit PKO,

— zdanlivého mérného odporu pidy v misté zakladu kovové konstrukce;

— zpusob zékladni/zvy$ené ochrany neZivych &asti kovového zafizeni a sit’ podle CSN 33 2000-4-41;

— dodrzet CD schvélené konstrukéni zptisoby pfipojeni ukolejiiovaciho vodiée nebo drenazniho kabelu ke
kolejisti (viz ptedpis CD S 3; nedovoluje se pfivafeni vodi¢e ke kolejnici nebo k vyvodu stykového
transformatoru). Vodi¢ musi byt s izolaci a s prifezem podle podminek na né¢j kladenych;

— respektovat vinos CD, s.0., DDC, 0.z. &.j. 56 731/96-S14 ze dne 27.5.1996;

— navrhnout efektivni zptisob udrzby a kontroly ukolejiovaciho vodice nebo drendzniho kabelu v misté
ptipojeni ke kolejisti CD, jakoz i styéna mista pro udrzbu a opravy, pokud o pfipojeni ke kolejisti CD zada
subjekt mimo CD.

POZNAMKA: Dotéené smluvni strany uzaviou v predmétmné zdlezitosti smlouvu.
25A.1.6 Specialni metody ukladani uloZnych zatizeni do zemé
V nékterych piipadech 1ze PKO liniovych zafizeni zajistit takovym ulozenim, které zvysi jeho rezistivitu

k pidnimu prostredi a od bludnych proudt. Specialni metody ukladani jsou sekundarni soucasti pasivni PKO
a mohou byt vyprojektovany v provedeni: kolektor, chrani¢ka nebo specialni Gprava (viz kap. 12 TKP).
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25A.1.6.1 Kolektory

Kolektory, prevazné betonové/zelezobetonové pozemni/podzemni kanaly, se konstruuji tak, aby v nich bylo
mozno umistit vice uloznych zafizeni. Jejich pouziti, se zfetelem na agresivitu prostfedi, je prevazné
v zastavénych oblastech nebo v kolejisti Zeleznicnich stanic. Projektové a konstrukéni feseni sleduje:

— pozadavky kapitoly 12 TKP,

— pfrislusna ustanoveni 25A.1.4 (véetné 25A.1.4.2.3),

—  vzijemné tepelné vlivy medii v potrubi umisténych v kolektoru spole¢né s jinymi zatizenimi (CSN 03 8350),
— instalaci IS pfi pfechodech potrubi z kolektoru do zemé,

— odizolovani ulozného zatizeni od ocelové konstrukce vystrojeni kolektoru,

— instalaci pfislusného druhu/typu méficich bodti/vyvodl (zejména u tepelnych siti v kolektoru),

— pasivni ochranu vlastniho kolektoru z betonu/zelezobetonu (viz 25A.1.4.2.2 a 25A.1.4.2.3 a u kryci vrstvy
konstrukéni vyztuze kolektoru téz ¢l. 8.4 CSN 03 8350),

— hydroizolaci podle kap. 22 TKP.

25A.1.6.2 Chranicky

Konstrukce chrani¢ky musi spliiovat:

— pozadavky kapitoly 12 TKP,

— mechanickou ochranu v ni ulozeného liniového zafizeni,

— co nejvyssi elektrickou rezistivitu mezi v ni uloZzenym Gloznym zafizenim a chranickou (viz 25A.1.4.1.2),
— vodotésnost,

— levné, provozné jednoduché fesSeni chrani¢ky (k typu chranic¢ky se pozaduje prohlaseni o shod¢),

— podle pozadavku investora - moznost vyplnéni prostoru mezi chrani¢kou a v ni ulozenym potrubim vosky,
inertnim plynem apod.;

— moznost, podle vysledkid dodatecného korozniho prizkumu, instalace zatizeni aktivni PKO;

— umoznéni pravidelnych méteni elektrickych hodnot potfebnych k vyhodnocovani korozni situace zejména
ulozného zatizeni v chranicce a chranicky.

POZNAMKA: V prostoru mezi chranickou a uloznym zarizenim je vyrazné omezeno piisobeni zarizeni aktivni

PKO na ulozné zarizeni.

25A.1.6.3 Specialni Gpravy

Specialni pravy se pouziji:

— pfi nebezpeci mechanického poskozeni izolace vyplyvajiciho z

— geologické skladby ptdniho prostfedi (kameny vétsi nez 5 mm),

— hmotnosti liniového ulozného zafizeni,

— teploty piepravovaného média a popt. dalsich faktort;

— pro zvySeni polarizace potrubi pii KAO;

— pro snizeni elektrické vodivosti ptidniho prostiedi, t.j. snizeni vlivu agresivity ptidy na ulozné zafizeni.
Konstrukéniho feseni spociva, se zietelem na aplikaci zatizeni aktivni PKO, v zdhozu/obsypu lozného zatizeni
piskem nebo jinym jemnozrnnym neagresivnim materidlem, ktery nepodléha biologickému rozkladu; v piipadé

zatizeni aktivni PKO nesmi zahoz/obsyp zamezit pfistup ochranného proudu nebo musi pfimo zvysit polarizaci
ulozného zatizeni (napt. n€které elektrarenské popilky).

25A.1.7 Specialni metody ukladani uloZnych zafizeni nad zemi

Té&chto metod (viz kap. 19 TKP) se pouzije vyluéné pti vhodnych podminkach (napf. v obvodech vykonnych
jednotek CD pro technologicka potrubi), pokud je
— pudni prostiedi vysoce agresivni nebo

— 1lozné zafizeni nutno co nejvice chranit pied vlivy bludnych proudti a umoznit kontrolu po celé jeho délce.
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Dokumentace k provedeni ulozeni lozného zatizeni nad zemi musi obsahovat zejména

— konstrukéni feSeni (veetné tepelnych vlivii na potrubi, zdkladovou konstrukci, fixaci ulozného zafizeni na
zaklad/konstrukci, pfechody nad komunikacemi apod.),

— PKO ve smyslu kap. 25 TKP,
— ochranu pfed nebezpe¢nym dotykem (zejména pokud tlozné zafizeni je v POTV),

— ochranu pred ucinky atmosférické, statické elektiiny a pted vlivy vedeni vn, vvn, pfipadné zvn.

25A.1.7.1 Betonové podstavce s ocelovym ulozenim potrubi - bloky

Zasady konstrukénich feSeni PKO jsou uvedeny v 25A.1.4.1, 25A.1.4.1.2, pfipadné s vyuzitim 25A.3.2.2 (pro
betonové bloky/patky viz kapitoly 17 a 22 TKP).

25A.1.7.2 Ocelové konstrukce

Zasady PKO jsou uvedeny v 25A.1.4.2, 25A.1.4.2.1. PKO pied atmosférickou korozi je v ¢asti 25B TKP.

25A.1.7.3 Zelezobetonové konstrukce

Zasady PKO jsou obdobné jako v 25A.1.4.2, 25A.1.4.2.2 a podle charakteru konstrukce téz v kap. 18 TKP
av CD SR 5/7 (S).

25A.2 POPIS A KVALITA PROSTREDKU PROTIKOROZNI OCHRANY
A STAVEBNICH MATERIALU

25A.2.1 Prostredky pasivni protikorozni ochrany

Pasivni ochrana musi byt aplikovana vidy, priCemzZ jeji kvalitu doklada zhotovitel certifikatem/
prohlasenim o shodé, pokud konkrétni prostiredek pasivni ochrany nebyl jiZ schvalen CD.

Pasivni ochrana ma za 0cel co nejvice zvysit elektrickou rezistivitu mezi kovovym povrchem tlozného zatizeni
a pudou, tj. prostfedim sbludnymi proudy a s elektrolytem. Pfednost je davana pasivni PKO tovarné
aplikované. Ochranu pied Géinky atmosférické koroze nelze povazovat za prostfedek pasivni PKO ve smyslu
této casti kapitoly 25 TKP. NejrozsifenéjSim druhem pasivni PKO jsou izolace (zejména pro liniova ulozna
zafizeni na bazi bitumend, plasti, anorganickych povlaki a izolace specidlni); dale pak ochrany stavebni:
ulozeni v kolektoru/kanalu nebo v chranicce.

25A.2.1.1 Izolace liniovych a neliniovych kovovych zatizeni

Pozadavky na izolaci jss)u v &l 6.5 CSN 03 8350 (viz pism. c¢) &l. 25A.1.4.1). Pro ocelova potrubi jsou obecné
technické pozadavky v CSN 03 8331.

U ocelovych potrubi a ocelovych podzemnich nebo polozapusténych nadrzi se pouziva izolace dle
dokumentace, ktera mize byt aplikovana:

— pfimo vyrobcem jako

— asfaltova podle CSN 42 0021 a CSN 42 0022 v provedeni normalni nebo zesilené izolace nebo

— plastova

— na stavbé jako

— asfaltova ruéné navijena nebo natavovana (napt. Bitagit, Sklobit)

— izolacni bandaze (napi. LT-paska)

— plastové izolacni pasky (napf. polyetylenové).

Kazdy typ izola¢niho materidlu pro pouZiti jako pasivni ochrana, podléha schvaleni objednavatele!

Kvalita izolace u vyrobce a pii kladeni potrubi se posuzuje a doklada:
— prukaznimi zkouskami,

— kontrolnimi zkouskami,

18



—  zkouskou pérovitosti vysokym napétim dle CSN 03 8377,

— celkovym vzhledem (vizualni posouzeni povrchu, struktury a celistvosti izolace).
Kvalita izolace kovovych &asti se posuzuje dle CSN 03 8375 a CSN 03 8376 (kromé metody dle Pearsona).

Izolace musi byt dostate¢né¢ odolna proti mechanickému poskozeni pii dopravé, skladovani, montazi, kladeni,
zéhozu a pii provozu.

Pro izola¢ni oddé€leni ¢asti neliniovych zafizeni od sebe a od pudniho prostiedi se pouZiji celoplosné materialy
ve smyslu 25A.1.4.1. Ochranné obaly dalkovych a mistnich kabelti jsou popsany v kapitole 28 TKP.

25A.2.1.2 1zolaéni spoje

Ugelem IS, pouzivaného u liniovych zafizeni, je elektrické odizolovani (oddé&leni) ulozného zafizeni na vice
¢asti, ¢imz se omezi prutok bludnych proudii nebo se zamérné omezi vliv KAO jednoho ulozného zafizeni na
jiné. IS 1ze doporudit po rozboru mistnich podminek a po dodateéném koroznim prizkumu (25A.9), nebot’ jeho
nevhodné pouziti mtize zplsobit dalsi anodicka pasma. IS pfichdzeji v ivahu zejména:

— v padeé vysokeé rezistivity,

— pfi bludnych proudech mal¢ intenzity,

— pfi nebezpeci, ze nové ulozné zafizeni pfivede bludné proudy do oblasti bludnymi proudy dosud
neohrozenych, avsak pii respektovani CSN 03 8370.

IS se z konstrukéniho resp. vyrobniho provedeni ¢leni na:

— izolaéni pfirubovy spoj,

— izolaéni lepeny spoj,

— elektricky nevodivy mezikus (nekovova potrubi, pryzovy kompenzator, plastbeton nebo u kabell pferuseni
kovového obalu),

— ostatni izola¢ni spoje (napf. izolaéni Sroubeni).

Pozadavky na kvalitu provedeného IS jsou shodné jako u izolaci (pism. ¢) 25A.1.4.1), pii cemz ulozné zafizeni
musi byt se zesilenou izolaci na obé strany od IS do vzdalenosti 10 az 25 m.

POZNAMKA: CSN 03 8370 cituje piipady, kdy nesmi byt IS pouZito.

25A.2.2 Prostiedky aktivni protikorozni ochrany

Prostredky aktivni PKO pro elektrochemickou ochranou uloznych zatizeni jsou nasledujici:

Nazev Zkratka Poznamka

Stanice katodické ochrany SKAO/ |S vnéjsim zdrojem proudu. Vhodné pro oblast s bludnymi proudy
RSKAO |a s rezistivitou piidy mensi nez 200 QQ.m a pro kabely do 100 Q.m.

U staveb CD zasadné jen RSKAO.
Umisténi SKAO/RSKAO vzdy mimo POTV.

Elektricka polarizovana EPD Vhodné pro oblast s bludnymi proudy.
drenaz U staveb CD neni souhlas s pouZitim

piimé elektrické drenaze.

Umisténi objektu s EPD vzdy mimo POTV.

Saturaz SAT Tzv.zesilena drendz. S vnéjsim zdrojem proudu.
Umisténi objektu se SAT vzdy mimo POTV.
Galvanicka anoda GA Utinnost omezena na kratké tseky potrubi nebo kabelu. Vhodné pro
(obétovana) rezistivitu ptdy do 50 Q.m a pro ¢astecnou KAO.
Bez vnéjsiho zdroje proudu. Umisténi GA, SO, PO, RO pozadovat
mimo POTV.
Kombinace ptedchozich Viz vyse uvedené poznamky.
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Kvalita zafizeni aktivni PKO je déna pfedevSim vystavenim prikazu zpusobilosti a dosaZenim hodnot
pozadovaného kritéria katodické ochrany na chranéném zatfizeni. Dalsi kvalitativni parametry jsou napf. dosah
KAO, zivotnost, udrzovatelnost, stfedni doba do poruchy; uréitd zavislost je ina kvalité prostiedku pasivni
ochrany (viz 25A.2.1).

25A.2.2.1 Stanice katodické ochrany

SKAO slouzi k PKO vngjsiho povrchu kovovych, zpravidla izolovanych uloznych zafizeni. Princip ¢innosti je
zalozen na poznatku, Ze nékteré kovy lze chranit vytvofenim dostateéné vysokého zaporného potencidlu na
chranéném zafizeni, které je katodou. Hodnota ochranného proudu miize byt fizena automaticky (RSKAO) nebo
s ru¢nim nastavenim (SKAO) a zafizeni doplnéno diagnostickym a telemetrickym zafizenim.

SKAO/RSKAO sestévé z téchto &asti:

a) uzamykatelna skfin nebo jiny uzamykatelny objekt (nejlépe elektricky nevodivy - napt. sklolaminatovy /
z integrovaného polypropylenu domek/kiosek) k umisténi ¢asti SKAO; pii miniaturizaci postaci skiin,
POZNAMKA: Z hlediska tidrzby a revizi je Zddouci ndsledujici vybaveni objektu: elektromér pro podruzny
odbeér (k odectu bez otvirani objektu), svitidlo, zasuvky, jistici prvky, svorkovnice a pripadné mérici svorky.

b) usmériiova¢ s/bez fidici jednotky - zdroj ochranného stejnosmérného proudu pro dosazeni kritéria Uplné
nebo ¢astecné katodické ochrany,

c) sitova pfipojka nn (kabelova pfipadné nadzemni vedeni) dimenzované podle technickych podminek SKAO,

d) AU (nebo uzemnovaci anoda) - soustava horizontalné/vertikalné v zemi ulozenych elektrod usporadanych

— do jednoho celku (tzv. vzdalena - lokalni anoda); pouzije se u PKO izolovanych iholych tloznych
zafizeni, kde je pozadovano znacné rozptyleni ochranného proudu; vzdalenost AU je piimo zavisla na
hodnoté rezistivity lozného zafizeni vii¢i zemi;

— podél chranéného tulozného zafizeni, (tzv. rozptylena anoda); pouzije se k PKO podzemnich siti
a geometricky slozitych konstrukci, jaké jsou predevSim v zastavénych oblastech. Vyhodou mize byt
minimalni interference;

— jednotlivé s ulozenim do hloubky vétsi nez 15 m (tzv. hloubkové anody); pouziva se v husté zastavbe,

e) kabelovy rozvod z celoplastovych kabell spliiujicich podminky pro uloZeni do pidy v hloubce minimalné
0,8 m (vztahujici se podminky v kapitole 26 TKP), pokud TNZ/piedpis CD nestanovuje jinak,

f) prislusenstvi zajistujici funkci a kontrolu provozu SKAO/RSKAO - sestava z SO, KV, PO.
SKAO/RSKAO staveb CD musi mit technické podminky vyrobce schvaleny CD a spliiovat naleZitosti UTZ.

25A.2.2.2 Elektricka polarizovana drenaz

EPD slouzi k PKO vnéjsiho povrchu kovovych, zpravidla izolovanych tloznych zafizeni. Princip Cinnosti je
zalozen na poznatku uvedeném u 25A.7.2.2.1, pfiemZ je vyuzito skute¢nosti, ze u trati CD elektrizovanych
stejnosmérnou trakéni proudovou soustavu, je minus pol ménirny ptipojen k trakénimu kolejisti. EPD mutze byt
nastavovana automaticky nebo s ruéné a doplnéna o diagnostické a telemetrické zafizeni.

EPD sestava z ¢asti, uvedenych v ¢l. 25A.1.2.1.

25A.2.2.3 Zesilena elektrickd drendz (saturaz)

SAT ma princip Cinnosti obdobny jako EPD. Pouziva se v pfipadech, kdy rozdil potencialu mezi tloznym
zafizenim a koleji by byl k dosazeni kritéria katodické ochrany aplikaci EPD nepostacujici. SAT v podstaté
sestava ze stejnych ¢asti jako EPD; do obvodu, kterym je pfipojeno tlozné zatizeni ke koleji, je vloZen pomocny
stejnosmérny zdroj (usmériiovaé s mistkovym zapojenim), jehoz kladny pol je pripojen ke koleji.

SAT a kontrolni zafizeni drenazniho objektu stavby CD musi mit technické podminky vyrobce schvaleny CD,
splilovat nalezitosti pro provoz UTZ. O doplnéni zafizenim kontrolnim obvodem plati stejné podminky jako
u EPD.

Zpisob provedeni SAT fesi dokumentace.
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25A.2.2.4 Galvanické (obétované) anody

GA jsou vhodné pii malé spotfebé ochranného proudu (napf. u podzemni nadrze). Princip ¢innosti GA spociva
v pouziti anod z elektronegativniho kovu pfipojenych k chranénému zatizeni, se kterym vytvari galvanicky
¢lanek, jehoz elektromotorické napéti, dané rozdilem elektrodovych potencialli materidlu chranéného zatizeni
a GA, je zdrojem ochranného proudu. Jeho velikost je dana poctem GA, materidlu ze kterého jsou vyrobeny
a jejich rezistivitou k pude.

GA sestava z:

a) valcové elektrody - anody (v CR obvykle ze slitiny hoi¢iku dle CSN 42 4911) s trvanlivé piipojenym (napf.
pripajenym a asfaltem nebo kabelovou zalévaci hmotou zaizolovanym) izolovanym vodi¢em,

b) obsypu - ke snizeni pfechodové zemni rezistance (z koksu, bentonitu),
¢) prislusenstvi - propoj mezi chranénym zafizenim a anodou (napft. izolovany vodi¢) a MB/PO/RO/SO.

Pocet GA, situovani podél tlozného zafizeni, hloubku uloZeni, obsyp a kabelové propojeni s chranénym
zafizenim urcuje dokumentace.

GA stavby CD musi mit technické podminky vyrobce schvaleny CD a splitovat néleZitosti pro provoz UTZ.
Rozhodujicim parametrem kvality je Zivotnost a hodnota ochranného proudu.

25A.2.2.5 Anodové uzemnéni

AU je funkéné vyznamnou soucasti SKAO/RSKAO, nebot’ hodnota jeho rezistance proti zemi a Zivotnost p¥imo
ovliviiuje hospodarnost provozu KAO, jeho velikost a druh (25A.2.2.1) a investi¢ni naklady. Rozhodujicim
parametrem kvality AU je Zivotnost.

25A.2.2.6 Stala referen¢ni elektroda

SRE je v podstaté poloclanek tvoreny kovovou elektrodou ponofenou do elektrolytu. Je funkéni soucasti
EPD/SAT/RSKAO, nebot trvale vytvaii provozné standartni referenéni hodnotu napéti pro jednotku
automatické regulace, ktera pak zajist'uje plnéni kritéria katodické ochrany. SRE musi byt situovana nejlépe nad
nebo vedle chranéného zafizeni. Prechodova rezistivita SRE proti zemi a zivotnost ovliviiuje hospodarnost
provozu.

Obvykle je pouzivina SRE podobnd MRE (Cu/CuSO4) dle CSN 03 8362. Vyrobce EPD/SAT/RSKAO miize
uvést jiny druh SRE (napt. MS Cu/Fe 110). Rozhodujicim ukazatelem kvality SRE je Zivotnost v rocich.

SRE sestava z:

a) pouzdra elektrody - uzaviend nadoba danych rozmérti z keramického prulincitého materidlu nebo jen
s pralinitym dnem (diafragma),

b) izolac¢ni zatky pouzdra nesouci

c) kovovou elektrodu - napt. médeéna ty¢ (z elektrolytické médi Cistoty nejméné 99,9 % a o povrchu nejméné 25
cm’) na jednom konci opatfena izolovanym kabelem (napt. CYKY 3 x 2,5 mm®) o piisluiné délce a

d) naplné elektrolytu - dfevéné piliny/gel z nasyceného roztoku siranu méd’natého (CuSOy).

25A.2.2.7 PtisluSenstvi protikorozni ochrany

Kromé vyse uvedeného, patii do pfislusenstvi PKO zejména:

— propojovaci objekty (v§eobecné PO) - zafizeni umoznujici galvanické propojeni (pfimo nebo pies rezistor
nebo pies diodovy ¢len) dvou nebo vice tloznych zatizeni/pti spolecné PKO/pro pravidelné méfici ucely;

— spojovaci objekty (v§eobecné SO) - zvlastni typ PO umoznujici pravidelna méfeni elektrickych veli¢in na
ulozném zafizeni opatfeném prostifedkem pasivni PKO (napf. lozné zatizeni oddélené IS) nebo na GA;

— kontrolni vyvody (vSeobecné KV) - zafizeni umoznujici pfipojit méfici pfistroje k povrchu ulozného
zatizeni a vykonat pfedepsand korozni méfeni.

Z funkéniho hlediska se rozlisuje nékolik typi PO, SO a KV (podrobnéji viz piilohu 1 opatfeni R 014 DDC
¢. 33/00 ¢.j. 57 476/00 ze dne 15.5.2000).
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Ptislusenstvi PKO je umisténo:
— nad arovni terénu a sestava z
— sloupku (podstavci) z betonu s vyztuzi na kterém je pfipevnéna
— uzamykatelna ocelova skiinka ve které jsou
— svorkovnice s oznacenymi svorkami (resp. i regulacni rezistor nebo podle ucelu jiny pasivni prvek),

— pfivodnich izolovanych vodic¢t/kabelu (typ a prifez uréuje dokumentace podle proudovych poméri;
napi. CYKY 2 x 1,5 az 2,5 mm?) vedenych v pancéfové ocelové trubce nebo piimo télesem sloupku,

— paskové Cu spojky k propojeni svorek svorkovnice;
— vurovni terénu a sestdva z
— ocelolitinového poklopu s vikem (pozadavek na tinosnost),
— Dbetonového podstavce,
— svorkovnice s ozna¢enymi svorkami,
— drenazni (odvodiovaci) trubky a
— pfipojovacich pfivodnich izolovanych kabelt
Lokalizace pfislusenstvi PKO a zpusob jeho galvanického pfipojeni k Gloznému zafizeni, jakoz i vzdalenost

mezi nimi ur¢uje dokumentace v souladu s témito TKP.

Kuwvalita ptislusenstvi PKO je vyjadiena zivotnosti v rocich, pozarni odolnosti a naklady na udrzbu.

25A.3 TECHNOLOGICKE POSTUPY PRACI

Popis doporucenych technologickych postupti praci v budovani a 0drzbé systému protikorozni ochrany je
uveden v aktualnim znéni opatieni R 014 DDC &. 33/00 &.j. 57 476/00 ze dne 15.5.2000.

Zakladnim podkladem pro stanoveni a posouzeni technologickych postupti praci v systému protikorozni ochrany
jsou vysledky predbézného a dodate¢ného korozniho prizkumu v pasmu korozniho ohrozeni, ve kterém se
stavba nachazi a s nimz sousedi.

K tomu (obdobné viz ¢l 25A.1.2.1 a25A.1.3.4):

Pasmo korozniho ohrozent je tizemi po obou dvou stranach trati a vilecek elektrizovanych stejnosmérnou trakcni
proudovou soustavou (na neelektrizovanych, u kterych se elektrizace uvazuje), vymezené pro ucely posouzeni
korozniho ohrozeni uloznych zarizeni uvaZovanych nebo nachdzejicich se v tomto uzemi a stanoveni stupné
korozniho ohrozZeni.

— Pasmo 1. stupné korozniho ohroZeni - ochranné pasmo drahy, uréené v § 8 zakona ¢. 266/1994 Sb.,
o drahach.

— Pasmo 2. stupné korozniho ohroZeni - vymezené tizemi navazujici na pasmo 1. stupné¢ do vzdalenosti 150 m
od osy krajnich koleji a v blizkosti trakénich méniren 500 m v okruhu pfipojeni zpétnych kabelt ke
kolejnicim.

— Pasmo 3. stupné korozniho ohroZeni - vymezené Gzemi navazujici na pasmo 2. stupné do vzdalenosti 500 m
od osy krajnich koleji.

— Pasmo 4. stupné korozniho ohrozeni - blize neohrani¢ené uzemi navazujici na pasmo 3. stupné, ve kterém
mize vlivem riznych podminek dojit k ohrozeni tloznych zatfizeni korozi bludnymi proudy. Stanovuje se
kvalifikovanym odhadem podle mistnich podminek (mérné vodivosti pidy, pfitomnosti a poloze tloznych
zatizeni, predpokladané intenzité¢ bludnych proudt). Upfesnuje se na zakladé vysledkt drazniho, pfip.
mimodrazniho korozniho prizkumu na existujicich tloznych zafizenich. Tato vzdalenost muze byt az do
5 km od osy krajni koleje, vyjimecné i vice.

a) Vpasmu 1. stupné korozniho ohrozeni je nutno ptfedevsim respektovat § 9 zdkona €. 266/1994 Sb.,
o drahach, anesmi zde byt bez kladného projednani s drahou umisténa zadné Glozné zafizeni. Ze strany
Ceskych drah je pfevazné akceptovano:

— kiizeni liniovych zatizeni se Zeleznici pfi respektovani drahou stanovenych podminek,

— kabely (silové, sdélovaci apod.), nadrze, potrubni rozvody, uzemnéni, Zelezobetonové zakladové konstrukcee,
pilife mostl, ocelové piloty apod., které¢ vlastni nebo hodla realizovat fyzicka ¢i pravnicka osoba, pokud
uvedend uloznd zafizeni spliiuji pozadavky drahy. Taz zafizeni provozovatele drahy musi téz spliiovat
pozadavky drahy umérné koroznimu prostiedi.
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b) V pasmu 2. stupné korozniho ohrozeni by nemély byt povolovany soubchy dalkovych potrubi a kabeli
(s kovovym plastém) se stejnosmérné elektrizovanou trati v trase del$i nez 100 m. Pokud by z prostorovych
¢i jinych ddvodd bylo nutno obecné jakékoli stavby v tomto pasmu realizovat, mély by byt korozi
potencialné ohrozené ¢asti stavby opatieny diikladnou pasivni, pfip. aktivni protikorozni ochranou a nesmi
byt v rozporu s § 10 zédkona €. 266/1994 Sb., o drahéch - zdroje ohrozeni drahy. U staveb v tomto pasmu
ohrozeni se doporucuje konzultace s odbornymi pracovisti Ceskych drah, zabyvajicimi se problematikou
koroze bludnymi proudy.

c) Vpasmu 3. a 4. stupn¢ korozniho ohrozeni se provadéji protikorozni opatfeni na zaklad€ zjisténi
predbézného korozniho prizkumu a vyhledii v oblasti elektrizace zeleznic stejnosmérnou trakéni soustavou.
U staveb v pasmu 3. stupné se doporucuje konzultace s odbornymi pracovisti Ceskych drah, zabyvajicimi se
problematikou koroze bludnymi proudy. (viz ¢ast 25A.1.3.2).

Duilezité upozorneni!

Zatizeni mimo ochranné pasmo drahy, ktera svym plsobenim mohou negativné zasahovat ¢i zasahuji do
ochranného pasmy drahy podle § 8 zakona ¢. 266/1994 Sb., o drahach (kupft. katodické stanice plynovodu, které
svoji ¢innosti mohou negativné ovlivnit korozni podminky v ochranném pasmu drahy), se posuzuji podle § 10
zékona €. 266/1994 Sb., o drahach, jako zdroje ohrozeni drahy.

25A.4 DODAVKA, SKLADOVANI A PRUKAZNi ZKOUSKY

Vseobecné zasady:

— Kompletnost dodavky kontroluje stavebni dozor podle dokumentace a technickych podminek vyrobce.
— Dodané zatizeni opatruje a osetfuje zhotovitel do doby pievzeti provozovatelem.

— Kbvalita nezabudovanych zafizeni nesmi byt ohrozena pfistupem neopravnénych.

— Skladovani musi byt za klimatickych a dalSich podminek, které stanovil vyrobce v technickych podminkéach
nebo v dokumentaci.

25A.4.1 Prostiedky pasivni protikorozni ochrany

Dodavka prostiedkii pasivni ochrany je bud’ pfimo s tloznym zafizenim (napf. podle kap. 26 a 28 TKP kabely
s PKO, podle kap. 13 TKP izolované potrubi) nebo oddélen¢ (napt. paskové izolace a smr$tovaci materialy
z plastd) podle podminek vyrobce. K dodavce (zejména kabeld, kabelovych souborti, potrubi a IS) je
pozadovano osvédceni o jakosti/prohlaseni o shod€ od vyrobce.

Obsypové materialy mohou byt piepravovany na nekryté a volné skladovany tak, aby nemohly byt smiseny
s korozné agresivni zeminou.

Za zplsob dopravy na misto uréeni odpovidd zhotovitel. Zasady pro manipulaci s ocelovymi trubkami
s asfaltovou izolaci jsou uvedeny v CSN 03 §8330.

Skladovani kabelli a potrubi je na zpevnénych plochach tak, aby bylo zabranéno jejich mechanickému
poskozeni.

Skladovani kabelovych soubord, IS musi byt v krytych uzavienych netemperovanych mistech a podle
technickych podminek vyrobce.

Prikazni zkousky jsou pozadovany u:

— izolovanych trubek (pfed jejich ulozenim do zemé) v souladu s CSN 03 8375, CSN 03 8376, zkouska
pérovitosti ochrannych povlaki vysokym napétim dle CSN 03 8377, piilnavost a tloustka izolace;

— izolovanych trubek (po zahrnuti a pfi zjistovani poskozeni izolace) metodou Pearsona (CSN 03 8376);
— izolovanych spojii (pied a po instalaci) podle CSN 03 8376 (elektricka rezistivita);

— chrani¢ky (CSN 03 8376);

— kabeld s kovovym obalem,;

— izolac¢nich materiali pro dodate¢nou aplikaci na zaizolovani potrubi, spojek a kabelovych soubort;

— svorkovnic/svorek pro stalé MB, KV apod.;

— kabeld podle kapitol 26 a 28 TKP.

Pro zkouseni paskovych izolaci a smr§tovacich materialti z plastd plati CSN 03 8332.
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25A.4.2 Zatizeni aktivni protikorozni ochrany

Zatizeni aktivni PKO jsou dopravovana v krytych vozidlech. Zvlastni pozornost musi byt vénovana doprave
SRE.

Trubni material pro AU, kiosky a PO/SO/RO, kabely a pod. 1ze dopravovat na nekrytych vozidlech.

Skladovani zafizeni aktivni PKO a jeho pfislusenstvi je zasadné v krytych uzavienych a uzamcenych prostorach
bez klimatizace a temperovani. Vyjimkou jsou mikroprocesorova zafizeni nebo jejich uzly (napf. kontrolni
zatizeni drenazniho objektu), kdy musi byt dodrzeny technické podminky jejich vyrobce.

SRE se skladuje svisle v temperované mistnosti pii minimalni teploté + 5° C, pokud vyrobce nestanovil jinak.

Prikazni zkousky jsou pozadovany u:
— SKAO/RSKAO, EPD/SAT pro
— parametry vestavénych méficich ptistroja (kalibrace);
— izola¢ni rezistivitu celého zatizeni;
— druh ochrany pted nebezpecnym dotykem;
- GAaAU;
— ochrannych transformatorti pro ochranu oddélenim obvodu;
— SRE;
— méfeni rezistivity ochranného uzemnéni;

— kontrolni zafizeni drendzniho objektu (véetné¢ LC-Clenu).

25A.4.3 Technicka prohlidka a zkouska urceného technického zarizeni

Technickou prohlidku a zkousku UTZ smi vykonat pouze pravnickd osoba urc¢end Ministerstvem dopravy
a spoju (odst. (4) § 47 zakona ¢. 266/1994 Sb.) pro elektricka zafizeni pro ochranu pfed negativnimi ucinky
zpétnych trakénich proudt; v piipadé Ze soucasti stavby drendzniho zafizeni jsou omezovaci prvky a kontrolni
obvod ve smyslu kap. 5.3 CSN 34 2613 pak spole¢né s pravnickou osobou uréenou Ministerstvem dopravy
a spojit CR.

Pred zahajenim technické prohlidky a zkousky zhotovitel zapijci pravnickym osobam technickou dokumentaci,
ktera zajistuje splnéni podminek konstrukce podle § 3 a jejiz obsah je dan v § 4 vyhlasky ¢. 100/1995 Sb.
(v€etné zpravy o vychozi revizi elektrického zafizeni).

Rozsah technické prohlidky a zkousky UTZ je dan opatfenim Ministerstva dopravy a spoji. O provedené
technické prohlidce a zkousce UTZ vystavi pravnickd osoba protokol, jehoz obsah je dan citovanym
ministerstvem.

25A.5 ODEBIRANI VZORKU, KONTROLNI KOROZNi ZKOUSKY A MERENI]

Odebirani vzorkd, kontrolni zkousky a kontrolni korozni pruzkum jsou soucasti ovéfovani kvality a ucinnosti
PKO v dobé vystavby. Zasadné se vykonavaji po dokoncenych tikonech zhotovitele, avsak pred realizaci
takového nasledného tikonu, kterym v prubéhu stavby bude ptfedchozi zakryto a nepfistupno (napi. kontrolni
méfeni rezistivity ocelové vyztuze pred jejim zabetonovanim). Kontrolni zkousky/méfeni vykonava zhotovitel;
na zadost (objednavku) zhotovitele je mulze provést specializované pracoviste. Kontrolni korozni prizkum
vykonava specializované pracovisté na pozadani zhotovitele a po souhlase stavebniho dozoru.

Odebirani vzorkt a kontrolni zkousky uréuji CSN a také piisluiné kapitoly TKP (zejména kap. 12, 13, 18, 19,
21, 22, 24, 27 a 28 TKP). Napt. soulad s vyhlaskou 177/1995 Sb., hloubka a zpusob zakryti pokladanych
kabelti, beton, plastbeton. Cast 25A TKP piimo odebirani vzorkil nevyzaduje, avsak jsou pozadovany kontrolni
zkousky/méfeni a kontrolni korozni prizkum v rozsahu uvedeném v oddilu 25A.3 a v ¢l. 25A.4.1 a 25A.4.2,
jakoziv ¢l 25A.5.1 a25A.5.2.

25A.5.1 Prostiedky pasivni protikorozni ochrany

Kromé prukaznich zkouSek se v pribéhu vystavby provadi kontrolni zkousky/méfeni, které jsou zejména
uvedeny v CSN 03 8376 a CSN 03 8371.
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Kontrolni korozni zkousky a méteni zahrnuji zejména:

méteni PKO z objektti (KV, PO, SO apod.) na trase tloznych zatfizeni (napf.v mistech kiizeni, ukolejnéni, na
mostnich a jinych konstrukcich),

distribuéni k¥ivky potencialu ulozné zatizeni - pida (CSN 03 8376),

zjistovani interference,

elektrickou rezistivitu izolace potrubi,

elektrickou rezistivitu zabudovanych IS (CSN 03 8373),

kvalitu PKO kabelovych délek pfed zahajenim montaze a ¢asti kabelové trasy v pribéhu vystavby,
napéti mezi trakénim kolejnicovym pasem a nejbliz§im kovovym kabelovym plastém,

mérnou piechodovou rezistivitu kabelu/potrubi proti zemi (CSN 03 8368),

kontrolu stavu chranicek a kolektord vici tloznému zatizeni v nich uloZzenych,

velikost proudu unikajiciho/vnikajiciho z/do kovového zatizeni (CSN 03 8367),

elektrickou rezistivitu mostniho loZiska (po osazeni a pted zatizenim nosnou konstrukci) = nejméné 5 kQ,
elektrickou rezistivitu svaiené armatury pted a po zabetonovani,

elektrickou rezistivitu izolace Glozného zafizeni provedena na stavbé.

25A.5.2 Zarizeni aktivni protikorozni ochrany

Kromé prukaznich zkouSek se v pribéhu vystavby provadi kontrolni zkousky/méfeni, které jsou zejména
uvedeny v CSN 03 8376 a CSN 03 8371.

Kontrolni korozni zkousky a méteni zahrnuji zejména:

distribuéni k¥ivky potencidlu ulozné zatizeni - pida (CSN 03 8376), t.j. véetné uéinnosti KAO,
proud GA (CSN 03 8373),

rozdil mezi zapinacim a vypinacim potencidlem zatizeni KAO,

napéti mezi trakénim kolejnicovym pasem a nejbliz§im kovovym kabelovym plastém,

izolac¢ni stav drenazniho a dalSich kabeld,

zjisténi hodnot interferen¢nich proudt a jejich omezeni zejména v mistech kiizeni katodicky chranéného
a interferenci ohrozeného tlozného zafizeni (CSN 03 8369) a k dosazeni kritéria omezeni interference pii
katodické ochrané (pfiloha B (normativni) CSN 03 8350),

funkénost SRE a AU,

funkénost zatizeni aktivni PKO a to jak na zafizeni vlastnim, tak i na tlozném zatizeni (dosah a ucinnost)

. povinné zajisténi meéteni stiidavé slozky v drenaznim vodici, stanoveni podminek pfipojeni drenazniho

vodice ke kolejim a konfigurace potfebnych omezovacich prvkd a kontrolniho obvodu, zmétené nebo
schvalené akreditovanou zkusebnou VUZ Liné u Plzné.

POZNAMKA: Vieobecné a zjednodusené se podle CSN 03 8370 a CSN 03 8371 povazuje zafizeni za
dostatecné chranené proti korozi, je-li jeho potencial méreny proti nepolarizovatelné MRE (vcetné IR
spadu):

— u ocelového zarizeni (nizkouhlikata ocel) zapornéjsi nez -0,85 V (v anaerobnim prostiedi -0,92 V)
— u olovenych zarizeni zapornéjsi nez -0,55 V

— u hlintkovych zarizeni v rozmezi - 0,85 az - 1,2 V.

Dosazeni uplného piipadné ¢aste¢ného kritéria katodické ochrany (CSN 03 8350, CSN 03 8371, CSN 03 8373)
chranéného zafizeni je nejvyznamnéjsim ukazatelem kvality KAO.

25A.5.3 Dokumentace o odebranych vzorcich a kontrolnich zkouskach

Dokumentace o provedenych pritkaznich zkouskach, odebranych vzorcich a kontrolnich zkouskach/méteni musi
obsahovat vSechny vysledné hodnoty a analyzy (s odkazem na pfislusné normy a technické podminky), jakoz
i podminky za kterych byly provedeny. Formalni zpracovani je podle CSN 03 8360 a ve smyslu CSN EN 45001.
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25A.6 PRIPUSTNE ODCHYLKY, MiRA OPOTREBENI, ZARUKY

25A.6.1 Pripustné odchylky namérenych hodnot elektrickych a mechanickych veli¢in

Piipustné odchylky naméfenych elektrickych hodnot od normativnich (kriteridlnich) jsou uvedeny v CSN fada
03 83.., zejména v CSN 03 8350, CSN 03 8371, CSN 03 8375 a CSN 03 8376.

Pfi hodnoceni naméfenych hodnot elektrickych veli¢in od normativnich (kriteridlnich) musi byt vzaty v uvahu
hodnoty zjisténé pied stavbou CD/stavbou na dréze (zejména pied elektrizaci stejnosmérnou trakéni proudovou
soustavou) pii predbézném a zakladnim koroznim priizkumu. Pokud v projektové dokumentaci/koncepci PKO
neni uvazovano o spole¢né PKO, pak realizaci stavby CD/stavby na draze musi byt na wloznych zafizenich
v pasmech stupné I. az IV(véetn¢) korozniho ohrozeni dosazeno takovych hodnot ochranného potencialu
a interferenéniho proudu, jaké byly pfed stavbou CD/stavbou na draze.

25A.6.2 Miry opotiebeni galvanickych anod, anodovych uzemnéni a stalych referen-
¢nich elektrod

Mira opotiebeni GA, AU pfi proudu a instalaci udané vyrobcem smi byt 20 % za 10 rokl a to vcetné kabeld.
SRE vcetné kabelu musi mit dokladovanou funkéni Zivotnost 10 rokd (pfi mife opotiebeni, ktera zplisobi zménu
hodnoty potencialu SRE v mezich danych CSN 03 8362). Zhotovitel je povinen predlozit provozovateli doklady
o zivotnosti, stfedni doby do poruchy a udrzovatelnosti GA, AU a SRE.

Miry opotiebeni u predmétnych prvk KAO jsou podkladem pro projektovani parametrd systémi PKO.

25A.6.3 Zaruky, idrzba v zaruéni dobé

Zarucni doby vSeobecné stanovuje kapitola 1 TKP.
Udrzbu v zaruéni dobé zajistuje spravece HIM podle ustanoveni uvedenych v kapitole 1 TKP.

Zarucni doby pro zakladni ¢asti zafizeni aktivni PKO a jejich prvki jsou 18 mésict od dne dodavky, pokud neni
stanoveno/uvedeno jinak.

25A.7 KLIMATICKA OMEZENI

25A.7.1 Klimaticka omezeni pro korozni méfeni a korozni prizkum

Pii méteni elektrickych veliCin pifi koroznich méfenich a koroznim prizkumu za pouziti MRE smi byt teplota
jejiho elektrolytu v rozmezi +0° C az +50° C (CSN 03 8362). Tato méfeni se neprovadgji pti dlouhotrvajicim
suchu nebo mokru a pfi teploté elektrolytu do 10° C. Klimatické podminky pfi métenich, jejichz vysledky maji
byt porovnavany, maji byt shodné.

25A.7.2 Klimatickd omezeni pro montazni prace prostiedkii a zafrizeni protikorozni
ochrany

Kromé klimatickych omezeni udanych v technickych podminkach vyrobce prosttedki a zafizeni PKO se
zdUraziuje:

— pokladka a montaz kabelﬁ/kabvelovych soborti nesmi byt pii vnéjsi teploté nizsi nez + 4° C bez zvlastnich
opatieni podle CSN 34 1050 (CSN 33 2000-5-52);

— usazeni a montaz SRE smi byt pfi vnéjsi teploté alespon + 5° C;
— aplikace plastbetonu smi byt podle CD SR 105/1 (S);

— montdz zafizeni aktivni PKO a kontrolni zafizeni drenazniho objektu smi byt za podminek kap. 27 a 29 TKP.
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25A.8 ODSOUHLASENI PROJEKTOVEHO RESENI A PREVZETI PRACI

25A.8.1 Podminky k odsouhlaseni projektového FeSeni protikorozni ochrany

Pro zpracovani projektové dokumentace stavby jsou nezbytnym podkladem vysledky korozniho prizkumu, pfip.
i funkéni schéma zafizeni aktivni PKO (viz CSN 03 8350). Podle pfedchozi podminky zpracovana koncepce
PKO musi obsahovat:

— technickou zpravu s vyhodnocenim korozniho priuzkumu, s vyjadfenim k podminkam uvedenym v oddile
25A.1.5 a popisem feSeni PKO (pfip. s potiebnymi vypocty);

— protokol o vysledku méfeni stfidavé slozky schvalené akreditovanou zkusebnou VUZ Liné u Plzné a ji
stanovené podminky pfipojeni drenazniho zatfizeni ke kolejim, konfigurace potiebnych omezovacich prvki
a kontrolniho obvodu;

— vykresovou ¢ast; pfi feSeni pomoci zafizeni aktivni PKO, kromé celkového elektrického schéma ochrany, téz
mapovou ¢ast obsahujici viechny dotéené tlozné fady a kovova neliniova ulozna zafizeni, kolejiste CD
véetné ochranného pasma drahy CD. V ptipadé navrhu EPD/SAT pfipojené ke kolejisti drenaznim kabelem
musi byt misto pfipojeni zapracovano na kopii mistn¢ pfislusného KSUaTP navrhem jeho zmény a pfipadné
dolozeno projektovym feSenim vyvolanych zmén zavislosti zabezpeCovaciho zafizeni, respektujicimi
protokol akreditované zkusebny VUZ Liné u Plzné dle predchozi odrazky;

— seznam zafizeni a materialu a cenovy odhad.

POZNAMKA: Vyhldska ¢. 100/1995 Sb. stanovuje pro UTZ podminky a ndlezZitosti nutné udéleni prikazu
zpuisobilosti a pro provoz UTZ.

25A.8.2 Stanoveni mista pripojeni drendZniho/saturazniho kabelu ke kolejisti

Stanoveni mista pfipojeni drenazniho/saturazniho kabelu ke kolejisti je podminéno:
1. Vysledky korozniho priizkumu (véetné determinace agresivity prostiedi dle tab. 1 v CSN 03 8375).

2. Meéftenim stfidavé slozky, stanovenim podminek pfipojeni drenadzniho vodice ke kolejim a konfigurace
potiebnych omezovacich prvki a kontrolniho obvodu akreditovanou zkuSebnou VUZ Lin¢€ u Plzné¢.

3. Vypracovanim a predlozenim koncepce PKO (ve smyslu ¢l. 5.6 CSN 03 8350).

4. Ovéfeni zmény mistné ptislusného KSUaTP povéfenymi opravnénymi osobami podle ¢.j. 56731/96-S14 ve
znéni pozdéjsich vynost.

5. Splnénim nalezitosti stavebniho fizeni (§ 7 zdkona ¢. 266/1994 Sb.) vcetn¢ projednani projektové
dokumentace (zejména s mistné pfislugnou CD, s.0., DDC, o.z., Sprava dopravni cesty - s neopomenutim:
Spréava sdélovaci a zabezpedovaci techniky, Sprava elektrotechniky a energetiky; dale CD, s.o., DDC, 0.z.,
Sprava zelezni¢nich telekomunikaci, Sdélovaci a zabezpeCovaci laboratoi a s mistné piislusnou Oblastni
spravou zelezni¢nich telekomunikaci) a s nalezitostmi podle 25A.1.5.3.

6. Splnénim nalezitosti pro provoz UTZ (§ 47 zakona ¢. 266/1994 Sb., vyhlaska ¢. 100/1995 Sb.).

25A.8.3 Pozadavky k odsouhlaseni kriZzovatky a soubéhu kabelovych vedeni anebo
potrubi s Zelezni¢ni drahou ve spravé CD

Na tratich elektrizovanych stejnosmérnou trakéni proudovou soustavou (v pasmu stupné korozniho ohrozeni I.
az II1.) musi pfi projednavani projektové dokumentace podle zakona ¢. 266/1994 Sb. byt dodrzeny podminky
uvedené v 25A.1.3.4, 25A.1.4.6, 25A.1.4.7 a 25A.3.

Je-li v blizkosti stavby CD (stavba liniového/neliniového charakteru: zejména stavba Zelezniéniho mostu/
kabelového/potrubniho vedeni/podzemni nadrze) provozovana tramvajova drdha, je nutné predpokladat
existenci bludnych proudii z tramvajové drahy a také interferen¢ni vlivy od KAO vybudovanych v souvislosti
s tramvajovym provozem. Doporucuje se, aby v pasmech korozniho ohrozeni 1. az III. vcéetng, byly
respektovany zasady konstrukénich feseni PKO podle oddilu 25A.1.4.
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25A.8.4 Pozadavky k odsouhlaseni kiiZeni ciziho kabelového vedeni anebo potrubi
s kabelovym vedenim anebo potrubim ve spravé CD

Pii projednavani projektové dokumentace podle zakona ¢. 266/1994 Sb. nutno respektovat:
— vysledky ptfedbézného/zakladniho korozniho prizkumu,

— 25A.1.4.7 (véetnd POZNAMKY a CSN 03 8376);

— hodnotu mérné prechodové rezistivity stavajiciho kabelu/potrubi ve spravé CD;

— moznost zhoreni korozni situace na stavajicich iloznych zatizenich ve spravé CD a po dokonéeni kfizeni
pozadovat provedeni dodateéného korozniho prizkumu podle 25A.9.2 (ptipadné i podle 25A.3).

Pii nejasnostech Ize vyuzit konzultaci se specializovanym pracovistém CD (viz 25A.1.3.2) nebo jeho stanoviska.

25A.8.5 Pozadavky Kk odsouhlaseni umisténi cizich neelektrickych zafizeni na
konstrukcich nebo na objektech ve spravé CD

Se zfetelem na nezhor$eni korozni situace stavajicich kovovych uloznych zatizeni/konstrukei ve spravé CD je
jiz pfi projednavani projektové dokumentace potiebné dodrzovat zasady uvedené vodd. 25A.1.5
a technologicky postup podle 25A.3.

25A.8.6 Pozadavky Kk odsouhlaseni umisténi cizich elektrickych zarizeni na
konstrukcich nebo na objektech ve spravé CD

Se zfetelem na PKO jsou pozadavky na konstrukéni fedeni uvedeny v 25A.1.5.2, CD SR 5/7 (S) a pro pfipojeni
cizich elektrickych kovovych zatizeni ke kolejisti CD téz v 25A.1.5.3.

25A.8.7 Odsouhlaseni a prevzeti hotového dila

Odsouhlaseni provedenych praci provadi stavebni dozor a budouci spravci zafizeni a nebo na jejich vyzadani
odsouhlaseni provedenych praci provede specializované pracovisté CD (25A.1.3.2). Odsouhlaseni provedenych
praci souvisejicich s PKO je nezbytné pro jejich ocenéni ve smyslu pozadavku této kapitoly TKP a pro moznost
zahajeni navazujicich praci. Zhotovitel odsouhlasenych praci za né¢ odpovida az do doby ukonceni prevzeti
praci/ukoncéeni ptejimky hotového dila. Vady a nedodélky zjisténé pii odsouhlaseni provedenych praci/ukoncéeni
prejimky hotového dila odstranuje zhotovitel.

V ramci odsouhlaseni a pfevzeti praci je nezbytné posoudit hotové dilo z hlediska porovnani a vyhodnoceni
vysledki z predbézného/zakladniho a dodate¢ného korozniho prizkumu, jakoz i z hlediska vysledki kontrolnich
koroznich prizkum a méfeni. Toto posouzeni musi vyjadfovat hodnoceni korozniho ohrozeni uloznych
zafizeni/konstrukci.

Odsouhlaseni provedenych praci a ptevzeti hotového dila musi byt v souladu s platnymi ptedpisy a respektovat
¢l. 41 az 48 CSN 03 8376. Pii prevzeti hotového dila PKO musi byt pfitomen budouci provozovatel, fyzické
a pravnické osoby, jejichz kovova ulozna zafizeni/konstrukce by mohla byt ohrozena provozem zafizeni aktivni
PKO.

Zakladnim ptedpokladem odsouhlaseni a pievzeti praci od zhotovitele je ziskani prikazu zpusobilosti dle § 47
zakona ¢. 266/1994 Sb. Od zhotovitele se pozaduje, aby UTZ byla pfedana provozuschopna a s vystavenym
prukazem zpusobilosti.

Zatizeni aktivni protikorozni ochrany a jejich soucasti, urena pro pouziti na tratich s kolejovymi obvody, musi
byt konstruovana s ohledem na provoz kolejovych obvoda podle norem CSN 34 2600 a CSN 34 2613 a musi
mit také platny prikaz zpasobilosti UTZ podle vyhl. €.100/1995 Sb., §1, odst.4 (k).

POZNAMKA: Technickd zaiizeni pro ochranu pred negativnimi icinky zpétnych trakcnich proudii podléhajici
dozoru podle zdkona ¢. 266/1994 Sb. nesmi byt m.j. zdrojem ohrozeni drahy podle § 10 téhoz zdkona. Proto
zarizeni aktivni PKO musi byt schvdleno (homologovino) pro pouziti u CD Odborem automatizace
a elektrotechniky Divize dopravni cesty, o.z.. Neni-li schvaleno, pak u staveb CD je nutno postupovat ve smyslu
platného opatieni vyse uvedeného odboru CD (viz kap. 27 TKP).
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25A.8.7.1 Pfedavané dokumenty a namétené hodnoty z dodate¢ného korozniho prizkumu

Pii pfejimacim fizeni musi provozovatel obdrzet veskerou dokumentaci souvisejici s PKO (viz téz
CSN 03 8350), jakoz ihodnoty veli¢in naméfenych vyrobcem, zhotovitelem podle 25A.3, 25A.4, 25A.5.3
a specializovanym pracovistém (hodnoty veli¢in z kontrolniho korozniho prizkumu a méfeni) podle 25A.1.3.3.
Namétené hodnoty veli¢in z dodatecného korozniho prizkumu, ktery smi provadét specializované pracoviste,
musi byt pfedany ve formé podle 25A.1.3.3 pokud mozno nejpozdéji pii piejimacim fizeni.

25A.8.7.2 Odsouhlaseni pfedavané dokumentace specializovanym pracovistém CD

Specializované pracovisté CD odsouhlasi rozsah pfedavané dokumentace UTZ pro ochranu pred negativnimi
ucinky zpétnych trakénich proudd, pokud stavebni dozor o to pozada pravnickou osobu ur¢enou Ministerstvem
dopravy a spojii (viz odst. (4) § 47 zékona & 266/1994 Sb.), tj. CD, s.0., DDC, o.z. (konkrétné Odbor
automatizace a elektrotechniky).

POZNAMKA: Specializované pracovisté CD je povéFovino citovanym odborem DDC, o.z. provedenim
technické prohlidky a zkousky konkrétniho UTZ pro ochranu pred negativnimi ucinky zpétnych trakcnich
proudii.

25A.8.7.3 Zprovoznéni ur¢eného technického zatizeni

Podminky pro uvedeni UTZ do provozu obsahuji § 2 az 4 vyhlasky ¢. 100/1995 Sb. a paragrafové znéni vyhl.
¢.177/1995 Sb.

25A.8.7.4 Dokumentace ke zprovoznéni ur¢eného technického zatizeni

Zpisobilost UTZ k provozu vyzaduje dokumentaci podle které bylo UTZ vyrobeno, t.j.:

— nazev zafizeni, oznaceni typu a vyrobce,

— technické podminky schvalené CD (provozovatel UTZ nebo zéastupce odbératele UTZ),

— technicky popis zafizeni véetné popisu funkci jednotlivych ¢asti bezpenostnich a ochrannych prvki,
— dokumentace dodanych technologickych celkti (napt. EPD, SAT),

— vykresovou dokumentaci dle skutecného provedeni a schémata zatizeni (ve dvou vyhotovenich),

— technické vypocty,

— zpravu o vychozi revizi elektrického zafizeni,

— predpis o provozu a udrzbé UTZ,

— dalsi dokumentaci nutnou pro provedeni technické prohlidky a zkousky UTZ pravnickou osobou dle odst.
(4) § 47 zékona €. 266/1994 Sb. a dle vyhl. €. 100/1995 Sb.

— Protokol o technické prohlidce a zkousce dle odst. (3) § 47 zédkona ¢. 266/1994 Sb.,

— Prikaz zptsobilosti.

Pouze na zaklad¢ kladného protokolu o technické prohlidce a zkousce UTZ provedené pravnickou osobou (viz
odst. (4) zakona €. 266/1994 Sb.) schvaluje zplsobilost UTZ k provozu drazni spravni ufad vydanim prikazu
zpusobilosti.

25A.9 KONTROLNI A DODATECNY KOROZNI PRUZKUM

25A.9.1 Kontrolni korozni prizkum a méreni

Kontrolnim koroznim prizkumem a méfenim (charakter je dan ¢l. 1.6.2.2 TKP) se u stavajicich uloznych
zafizeni kontroluje stav PKO, eventualnd zména korozni situace, kterd byla vyvoldna stavbou CD. Rozsah
kontrolniho korozniho priizkumu/méfeni je dan CSN 03 8372 a stanovuje jej, podle konkrétni situace,
specializované pracovisté. Zhotovitel k provedeni prizkumu poskytuje potiebné podklady a dokumentaci.

25A.9.2 Dodatecny korozni prizkum

Dodate¢ny korozni priizkum u staveb CD musi byt vykonan po 30 az 90 dnech po uvedeni do provozu:
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— elektrizace tratového tseku stejnosmérnou trakéni proudovou soustavou,
— SKAO/RSKAO,
t.j. po polarizaci prostiedi a zafizeni.
Rozsah dodatecného korozniho prizkumu zahrnuje zejména:
— méfeni potencialu ulozného zafizeni proti MRE (CSN 03 8366) a
— statistické vyhodnoceni namétenych hodnot nebo
— sestaveni diagramu prub¢hu potencialu,
— histogram k naméfenym hodnotam,
— dosah/ucinnost zafizeni aktivni PKO,
— hustotu ochranného proudu pii KAO,
— stanoveni pfitomnosti bludnych proudii vzemi (CSN 03 8365) nebo determinace stejnosmérného
proudového pole v zemi (CSN 03 8372),
— méfeni zemni rezistivity konstrukei (pokud mozno po odpojeni zemnici soustavy),
— zjiStovani galvanického/elektrolytického propojeni mezi kovovym uloznym zafizenim/konstrukci a prvkem
stavebni Upravy (napf. prostupy zdivem, betonové patky),
— zjistovani stavu IS nebo jiného zpisobu vzajemného elektrického odizolovani konstrukénich ¢asti od sebe,
— specialni méfeni k porovnani korozni situace pied stavbou CD a po jejim zprovoznéni.
Je zadouci, aby k ucasti na dodate¢ném koroznim prizkumu byly vyzvany pravnické a fyzické osoby, jejichz
kovova tlozna zafizeni byla pojata do systému projednavani projektové dokumentace podle zékona ¢. 266/1994
Sb. a z vysledkt zékladniho/pfedbézného korozniho priizkumu jsou znamy ochranné hodnoty téchto tloznych
zafizeni.
Vysledky dodate¢ného korozniho prizkumu se vyhodnoti a zpracuji pisemné, nebot jsou podkladem pro
doplnéni stavajici PKO.

25A.10 EKOLOGIE

25A.10.1 Ekologické vlivy prvki a zarizeni protikorozni ochrany

Prvky a zafizeni PKO nemaji negativnich ekologickych diasledkt. Pii spojkovani kabel nesmi vSak byt
znecisténa pida a voda. Zbytky spojovacich hmot a kabelt likviduje zhotovitel.

25A.10.2 Ekologické diisledky poruchovych stavii zarizeni protikorozni ochrany na
potrubni systémy, nadrze a tlakové jimky

Funkéni PKO vyznamnym zplGsobem zabraiuje vzniku poruch a havarijnich stavi, které pii pieprave
nebezpec¢nych médii (napf. uhlovodikové produkty) by mohly zplsobit negativni vlivy na zivotni prostredi.
U neliniovych zafizeni (typu nadrzi) je nutné vénovat zvlastni pozornost opatienim proti atmosférickym
a elektrostatickym vliviim, které mohou eliminovat PKO a zvysit korozni ohrozeni.

25A.11 BEZPECNOST PRACE A TECHNICKEHO ZARIZENI, POZARNI
OCHRANA

Pozadavky na bezpecnost prace a technickych zafizeni jakoz i na pozarni ochranu obecné stanovuje kapitola 1
TKP.

Pted zapocetim praci pfedlozi zhotovitel objednateli ke schvaleni technologicky postup provadéni PKO.

Bezpecnost zaméstnanct provadéjicich prace PKO je povinen zajistit zhotovitel, jakoz i zajistit vybaveni svych
zamestnancll ochrannymi a pracovnimi pomiickami v souladu s provadénou technologii prace a s pfipadnymi
riziky s praci spojenymi. Zaméstnanci zhotovitele nesmi pifi provadénych pracich ohrozovat bezpecnost a zdravi
jinych osob v prostorach CD. P pracich na kovovych tloznych zafizenich zejména liniového charakteru, které
jsou v blizkosti (soub&h nebo kiizovani) nadzemnich vedeni elektrizaéni soustavy CR (vn, vvn a zvn), je nutné
pocitat s vlivy téchto soustav, které jsou predev§im dany indukci, pfipadné kapacitou. Bezpec¢nostni opatteni
ukladaji pislusné CSN.
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25A.12 SOUVISEJICi NORMY A PREDPISY

Nize uvedené normy a ptedpisy vychdzeji ze stavu platného pfi aktualizaci této kapitoly TKP. Uzivatel TKP
odpovida za pouziti aktualni verze vychozich podkladi (pravnich ptedpisi, technickych norem a predpisi, jakoz
i pfedpistt CD) ve smyslu kap. 1.3 TKP,

25A.12.1 Technické normy

CSN 03 8005
CSN 03 8330

CSN 03 8331
CSN 03 8332
CSN 03 8350
CSN 03 8360

CSN 03 8361

CSN 03 8362
CSN 03 8363

CSN 03 8364
CSN 03 8365
CSN 03 8366
CSN 03 8367
CSN 03 8368

CSN 03 8369
CSN 03 8370
CSN 03 8371

CSN 03 8372
CSN 03 8373

CSN 03 8374
CSN 03 8375
CSN 03 8376

CSN 03 8377

CSN 33 2000-1
(HD 384.1.S1)

CSN 33 2000-3
(HD 384.352:1995)
CSN 33 2000-4-41
(HD 384.4.41 S1)
CSN 33 2000-5-51
(HD 384.5.51 S1)

Ochrana proti korozi. Nazvoslovi protikorozni ochrany podzemnich tloznych zatizeni

Ochrana ocelovych trubek. Zasady pro manipulaci s ocelovymi trubkami s asfaltovou
izolaci

Ochrana proti korozi. Povlaky ocelovych potrubi. Obecné technické pozadavky
Ochrana proti korozi. ZkousSeni paskovych izolaci a smrStovacich materiall z plasti
Pozadavky na protikorozni ochranu tloznych zafizeni.

Zasady méfteni pii protikorozni ochrané kovovych zafizeni ulozenych v zemi. VSeobecna
ustanoveni.

Zasady méteni pii protikorozni ochrané kovovych zatizeni ulozenych v zemi. Fyzikalné-
chemicky rozbor zemin a vod.

Meédeéna referencni elektroda k méteni potencialu. Podzemni kovova konstrukce-ptida.

Zasady méfeni pii protikorozni ochrané kovovych zafizeni ulozenych v zemi. Méfeni
zdanlivého mérného odporu piidy Wennerovou metodou.

Zasady meéfeni pii protikorozni ochrané kovovych zafizeni ulozenych v zemi. Méfeni
velikosti a sméru proudu v kovovém zafizeni.

Zasady méfeni pii protikorozni ochrané kovovych zafizeni ulozenych v zemi. Stanoveni
ptitomnosti bludnych proudi v zemi.

Ochrana proti korozi. Zasady meéfeni pii protikorozni ochrané kovovych zafizeni
uloZenych v zemi. Potencialova méteni.

Zasady méfeni pfi protikorozni ochrané kovovych zafizeni ulozenych v zemi. Stanoveni
velikosti proudu unikajiciho (vnikajiciho) z (do) kovového zatizeni.

Zasady meéfeni pii protikorozni ochrané kovovych zafizeni ulozenych v zemi. Méfeni
mérného prechodového odporu kabelu nebo potrubi proti zemi.

Omezeni korozniho uc¢inku interferen¢nich proudd na liniova zafizeni.

Snizeni korozniho u¢inku bludnych proudi na tlozna zatizeni.

Protikorozni ochrana v zemi ulozenych sdélovacich kabeli s olovénymi, hlinikovymi
a ocelovymi obaly

Zasady ochrany proti korozi neliniovych zafizeni uloZzenych v zemi nebo ve vodé

Zasady provozu, Udrzby a revize ochrany proti korozi kovovych potrubi a kabelt
s kovovym plastém ulozenym v zemi

Zasady protikorozni ochrany podzemnich kovovych zatizeni
Ochrana kovovych potrubi ulozenych v piidé nebo ve vodé proti korozi

Zasady pro stavbu ocelovych potrubi ulozenych v zemi. Kontrolni méteni z hlediska
ochrany pted korozi

Zkouska porovitosti ochrannych povlakd podzemnich kovovych zafizeni vysokym
napétim

Elektrotechnické piedpisy. Elektricka zafizeni. Cast 1: Rozsah platnosti, Ggel a zakladni
hlediska

Elektrotechnické ptedpisy. Elektricka zafizeni. Cast 3:
charakteristik.

Stanoveni zakladnich

Elektrotechnické ptedpisy. Elektricka zafizeni. Cast 4: Bezpe&nost. Ochrana pred trazem
elektrickym proudem

Elektrotechnické piredpisy. Elektricka zafizeni. Cast 5: Vybér a stavba elektrickych
zafizeni. Kapitola 51: VSeobecné predpisy
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CSN 33 2000-5-52  Elektrotechnické predpisy. Céast 5: Vybér a stavba elektrickych zafizeni. Kapitola 52:

CSN 33 2000-5-54

CSN 333516
CSN 33 4000

CSN 33 4010

CSN 33 4050
CSN 34 1050

CSN 34 1390
CSN 34 1500
CSN 34 2600
CSN 342613
CSN 34 2614

CSN 34 3109

CSN 34 5525
CSN 34 8340
CSN 37 5711
CSN 38 0810
CSN 38 2156
CSN 38 6413
CSN 42 0021
CSN 42 0022
CSN 42 4911
CSN 73 1214
CSN 73 1216
CSN 73 6005
CSN 73 6223

CSN 75 3415

CSN EN 45001
(01 5253)
CSN ISO 8044
(03 8001)
CSN ISO 9690
(73 1215)

CSN P ENV 206

(73 2403)

TON 10003 ..
TNZ 01 3412
TNZ 34 2603
TNZ 34 5542
TNZ 37 5711
TNZ 37 5715

Vybér soustav a stavba vedeni

Elektrotechnické predpisy. Cast 5: Vybér a stavba elektrickych zafizeni. Kapitola 54:
Uzemnéni a ochranné vodice

Predpisy pro trakéni vedeni tramvajovych a trolejbusovych drah

Elektrotechnické predpisy. Pozadavky na odolnost sd€lovacich zafizeni proti prepéti
a nadproudu

Elektrotechnické predpisy. Ochrana sdé€lovacich vedeni a zafizeni proti prepéti
a nadproudu atmosférického plivodu

Predpisy pro podzemni sdélovaci vedeni

Elektrotechnicke pfedpisy CSN. Piedpisy pro kladeni silovych elektrickych vedeni
POZNAMKA: plati do 1.12.2000, ddle je nahrazena CSN 33 2000-5-52

Ptedpisy pro ochranu pied bleskem

Elektrotechnické ptedpisy. Piedpisy pro elektrickd trakéni zatizeni

Elektricka zeleznic¢ni zabezpecovaci zafizeni

Zelezniéni zabezpetovaci zafizeni - Kolejové obvody a vnéjsi podminky pro jejich innost
Zelezniéni zabezpetovaci zafizeni - Predpisy pro projektovéani, provozovani a pouzivani
kolejovych obvodu

Elektrotechnické predpisy. Bezpecnostni piedpisy pro ¢innost na trakénim vedeni a v jeho
blizkosti na zelezni¢nich drahach celostatnich, regionalnich a vleckach

Znacky pro schémata el.trak¢nich zafizeni.

Osvétlovaci stozary

Kfizovatky kabelovych vedeni s Zelezni¢nimi drahami

Pouziti ochran proti piepétim v silovych zatizenich

Kabelové kanaly, Sachty, mosty a prostory

Plynovody a pfipojky s nizkym a stfednim tlakem

Ocelové trubky. Asfaltova izolace trubek pod DN 50

Ocelové trubky. Asfaltova izolace trubek od DN 50.

Slitina hot¢iku na odlitky 42 4911 MgAl

Betonové konstrukce. Zakladni ustanoveni pro navrhovani ochrany proti korozi

Betonové konstrukcie. Navrhovanie primarnej protikordznej ochrany

Prostorova uprava vedeni technického vybaveni

Ochrany proti nebezpe¢nému doty ku s zivymi ¢astmi trakéniho vedeni a proti u€inktim
vyfukovych plyni na objektech nad kolejemi zelezni¢nich drah

Ochrana vody ptfed ropnymi latkami. Objekty pro manipulaci s ropnymi latkami a jejich
skladovani

Vseobecna kritéria pro ¢innost zkusebnich laboratofi

Koroze kovi a slitin. Slovnik

Betonové konstrukce. Klasifikace agresivnich prostredi

Beton. Vlastnosti, vyroba, ukladani a kritéria hodnoceni
Technicko-organiza¢ni normy v plynarenském pramyslu. Rozvod plynu
Znacky a zkratky v jednotnych zelezni¢nich mapach

Pravidla pro kresleni koordina¢nich schémat ukolejnéni a trakénich propojeni
Znacky pro situacni schémata zelezni¢nich zabezpecovacich zafizeni

Kitizeni Gloznych, zavleCnych a zavésnych kabelil s celostatnimi drahami a vleckami
Silova kabelova vedeni celostatnich drah
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TNZ 73 7508 Projektovani a provadéni Zelezni¢nich tuneld

25A.12.2 Predpisy

CD Opl6 Pravidla o bezpe¢nosti a ochrané zdravi pfi praci

CDS3 Zelezniéni svrek

CDS4 Zelezni¢ni spodek

CD SR 5/7 (S) Ochrana Zelezni¢nich mostnich objektl proti u¢inkdim bludnych proudu
CD SR 105/1 (S) Pouzivani plastbetonu v tratovém hospodarstvi

CDT &84 Dokumentace Zelezni¢nich kabelt

FMS TA 7 Stavba dalkovych sdélovacich kabelti (Cast 1 az 3 a doplnék €. 1)

FMS TA 69aaze  Stavba mistnich sdélovacich kabeld (¢ast 1 az 4 a doplnék ¢. 1)

Opatfeni R O14 DDC ¢&. 33/00 &j. 57 476/00 ze dne 15.5.2000 Doporucené technologické postupy praci
k technicko-kvalitativnim podminkam staveb drah kap. 25 A (TKP), 3. aktualizované
vydani

Vynos CD DDC &.j. 56 731/96-S14 Smérnice pro zavedeni, pouZivani a spravu koordinaénich schémat
ukolejnéni a trakéniho propojeni ze dne 27. 5. 1996.

Vynos CD DDC &.j. 59 455/1994-DDC/O13 Zelezni¢ni mosty v oblastech bludnych proudt

Vyhlaska ¢. 48/1982 Sb. Vyhlaska CUBP, kterou se stanovi zakladni pozadavky k zaji§téni bezpecnosti
prace a technickych zafizeni v platném znéni

Vyhlaska ¢. 100/1995 Sb.  Vyhlaska MD, kterou se stanovi podminky pro provoz, konstrukci a vyrobu
uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych technickych
zatizeni)

Vyhlaska ¢. 177/1995 Sb.  Vyhlaska MD, kterou se vydava stavebni a technicky tad drah

Vyhlaska €. 239/1998 Sb. o ochrané zdravi pfi praci a bezp. provozu pfi t€zbé a tipravé ropy a zemniho plynu
a pti vrtnych a geofyzikalnich pracich a o zméné nékterych predpist

Vyhlaska ¢. 324/1990 Sb.  Vyhlaska CUBP a CBU o bezpeénosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich
pracich

Zavadeéci list €. 16/79-SZ s G¢innosti od 26.6.1979

Zavadeci list €. 25/99-SZ na "Bezpecné ¢idlo stiidavého proudu BC 50-96, schvaleny ¢.j. 60 462/99-0O14 ze dne

22.11. 1999

Zakon ¢. 50/1976 Sb. 0 Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni zdkona
¢. 103/1990 Sb., 262/1992 Sb., 43/1994, 19/1997 a 83/1998

Zakon €. 266/1994 Sb. o drahach

25A.12.3 Souvisejici kapitoly TKP

Kapitola 1 - VSeobecné

Kapitola 5 - Ochrana drazniho télesa

Kapitola 12 - Chranicky a kolektory

Kapitola 13 - Plyn, voda, produktovody

Kapitola 14 - Kanalizace, septiky, Cisticky, lapace

Kapitola 17 - Beton pro konstrukce

Kapitola 18 - Betonové mosty a konstrukce [oddily tykajici se mostniho vybaveni (ocelové zabradli, svody
odvodnéni)]

Kapitola 19 - Ocelové mosty a konstrukce

Kapitola 20 - Tunely

Kapitola 21 - Mostni loziska a ukonéeni nosné konstrukce mostu

Kapitola 22 - Izolace proti vodé

Kapitola 23 - Sanace inzenyrskych staveb
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Kapitola 24 - Zvlastni zakladani [¢asti tykajici se mostil, propustkd, lavek pro chodce, kolejovych vah, tocnic
a presuven, pilot, kotev a mikropilot, ostatnich inZenyrskych konstrukei]

Kapitola 25 - ¢ast B - Ochrana ocelovych konstrukei proti atmosférické korozi
Kapitola 26 - Osvétleni, rozvody nn vcetné dalkového ovladani

Kapitola 27 - Zabezpecovaci zafizeni

Kapitola 28 - Sdélovaci zafizeni [oddily tykajici se kabelizace]

Kapitola 29 - Silnoprouda technologicka zafizeni

Kapitola 31 - Trak¢ni vedeni
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Poznamky:
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Ing. Ondiej Chladek (CD-DDC), Ing. Danuse Marusi¢ova (CD-DDC),
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