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I. Celkovy popis objektu
Zakladni udaje o mostu:

Souradnice stredu objektu: GPS: 50°20'52.552"N, 15°55'50.425"E

Délka mostu: 153,80 m (MES)

Sifka mostu: 5,15 m (MES)

Vys$ka objektu: 10,80 m (MES)

Délka pfemosténi: 138,80 m (MES)

Uhel kfizeni: 90,00°

Objekt: kolmy

Pocet koleji: 1

Pocet nosnych konstrukci: 1

Pocet otvorl: 3

Pfemosténa prekazka: otvor €. 1: inundace
otvor &. 2: trvaly vodni tok 5
otvor &. 3: komunikace pro chodce mimo spravu SZDC

Smér vodniho toku: zleva

Podminky pfi podrobné prohlidce:
* Pocasi: zatazeno
o Teplota: 14° C

Schéma mostniho objektu:

por.c. dop.¢.
Jaroméf «— 1 P 01 P 02 1 — Lubawka (PKP)
otv. 1 2 3

1. Nosna konstrukce K 01

» Konstrukce: ocelova, spojita, tramova, plnosténna, svafovana, se zapusténou mostovkou.
Ukonc&eni konstrukce: kolmé, ukon€eni mostovky: kolmé.
o Rozméry NK: délka: 141,20 m (MES); Sitka: 5,15 m (MES);
rozpéti: 42,90+54,60+42,90 m (MES).
« Hlavni nosniky: spojité, plnosténné, svafované.
o Délka: 141,20 m; vySka: 2,97 m; osova vzdalenost: 3,20 m.
» PFicniky: plnosténné, svafované
o Délka: 3,20 m; vySka: 0,70 m; osova vzdalenost: 3,90 m.
» Podélniky: plnosténné, svafované, pribézné po celé délce.
o Délka: 141,20 m; vyska: 0,50 m; osove vzdalené: 1,80 m.
» ZtuZeni: mezilehlé hlavnich nosnikd: diagonalné spojeny, zdvojeny, profil ,L*
pFicné, dolni hlavnich nosnika: profil ,U 30%; nad lozisky zdvojeny profil ,U 30*.
podélné a pfiéné podélnikd: zdvojeny ,L* profil
» Loziska: nad O 01 ocelova, vahadlova, pohybliva, valcova (2x valec).
Nad P 01 ocelova, vahadlovd, pohybliva, valcova (2x vélec).
Nad P 02 ocelovd, vahadlova, stolicova, pevna.
Nad O 02 ocelova, vahadlova, pohybliva, vélcova (2x valec).
* Rok vyroby: 1980 (MES) - na objektu neuvedeno.
* Rok opravy: neuvedeno.
* Rok obnovy PKO: 2018 (MES) - na objektu neuvedeno.
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2. Spodni stavba O 01, P 01, P 02, O 02
Opéra O 01
» Material: Zelezobeton s Zelezobetonovou fimsou
o Rozméry: vySka dfiku: 3,70 m; Sifka opéry: 4,95 m.
» Zavérna zed: Zelezobeton.
» Prechodové zidky: betonové, délka: 2,10 m.
* Rok vystavby: 1980 (MES) - na objektu neuvedeno.
* Rok opravy: 2018 (MES) - na objektu neuvedeno.
« Kridla:
vlevo - rovnobézné, Zelezobeton s Zelezobetonovou fimsou, kamennym kuzel.
vpravo - rovnobézné, Zelezobeton s Zelezobetonovou fimsou, kamennym kuzel.

Pili¥ P 01
» Material: Zelezobeton.
o Rozméry: vyska dfiku: 2,90 m; Sifka pilife: 4,95 m; délka: 2,50 m
* Rok vystavby: 1980 (MES) - na objektu neuvedeno.
* Rok opravy: 2018 (MES) - na objektu neuvedeno.

Pilir P 02
* Material: Zzelezobeton.
o Rozméry: vy8ka dfiku: 2,90 m; Sitka pilife: 4,95 m; délka: 2,50 m
* Rok vystavby: 1980 (MES) - na objektu neuvedeno.
* Rok opravy: 2018 (MES) - na objektu neuvedeno.

Opéra O 02

» Materidl: Zelezobeton s Zelezobetonovou fimsou
o Rozméry: vyska dfiku: 3,80 m; Sifka opéry: 4,95 m.

o Zavérna zed: Zelezobeton.

» PFechodové zidky: betonove, délky 2,10 m.

* Rok vystavby: 1980 (MES) - na objektu neuvedeno.

* Rok opravy: 2018 (MES) - na objektu neuvedeno.

» Kridla:
vlevo - rovnobézné, Zelezobeton s Zzelezobetonovou fimsou, kamennym kuzel.
vpravo - rovnobézné, Zelezobeton s Zelezobetonovou fimsou, kamennym kuzel.

3. Zelezniéni svréek

* Smeérové usporadani koleje po délce objektu: v pfimé.
» VySkové usporadani koleje po délce objektu: stoupa.

* Tvar kolejnic: S49, svafovana

» Tvar podkladnic, upevnéni: Zebrové, tuhé.

» Kolejnicové styky: nejsou.

» Dilata¢ni zafizeni: pfed NK je ve vzdalenosti 12,45 m dilatacni zafizeni
za NK je ve vzdalenosti 7,00 m dilata¢ni zafizeni

» Kolejnicové podpory: mostnice, dfevo/dub; Eelni spony proti Stépeni.

* ZpUsob uloZeni mostnic: centrické, vodorovné mostnicové Srouby

» Pocet a rozmér mostnic: 237 ks; 240x245x2570 mm

e Svétlost mezi mostnicemi: 310 - 380 mm

* Pozednice: 2 ks; dfevo/dub; €elni spony proti Stépeni.
* Rozmér pozednic: nad O 01a O 02: 255x250x2430 mm.
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» Osova vzdalenost: prazec - pozednice; pozednice - mostnice
na zaCatku:  prazec - pozednice: 880 mm; pozednice - mostnice: 470 mm.
na konci: prazec - pozednice: 680 mm; pozednice - mostnice: 520 mm.

Pojistny uhelnik

* Material dhelniku: ocelovy, profil ,L“ 160x100x14 mm.
» Délka uhelniku: 161,25 m

* ZpUsob upevnéni: pomoci vrtuli do mostnic a prazcu
«  Zptsob ukonéeni: dle predpisu SZDC S3, &lanek XII.

» Vzdélenost od pojizdéné hrany: 165 mm.

4. Vybaveni mostu
Podlahy
* Mezi kolejnicemi: ryhovany plech tl. 6 mm
* Po hlavach mostnic: ryhovany plech tl. 6 mm
» Chodnikové podlahy: plech s ovalnymi vystupky tl. 6 mm pfipevnéné k chodnikovym konzolam

Zabradli
» Popis zabradli, material, spoje: ocelové, profil ,L“; svafované.
» Pocet madel/pricli (,L* profil): 1 /2
» Vyska zabradli nad pochozi plochou: min. 1100 mm
» Pocet sloupkl: 4+75+4 ks (83 ks)
» Délka zabradli: 6,25+141,25+6,25 m (153,75 m)
» Dilatace zabradli: vzduchovou mezerou
* Upevnéni sloupkud: na NK upevnéné k chodnikovym konzoldm, v pfedpoli vetknuté do betonu
fimsy kfidel.
» Pddorysny tvar: pfimy
» Ukolejnéni / vodivé propojeni: ne / ne

Revizni lavka
« Sirka lavky: 0,85 m.
* Podlaha lavky: kompozitovy rost.
« Zabradli lavky: ocelové, profil ,L“, svafované, upevnéné na 2 ks profil ,U 10“.
» Pocet madel/pricli: 1/2
* Vy8ka zabradli nad pochozi plochou: min. 1100 mm
» Pocet sloupku: 141 ks (vlevo i vpravo).
+ Délka zabradli: 153,0 m (vlevo i vpravo).
» Dilatace zabradli: vzduchovou mezerou.

Bezpecnostni natéry a vystrazné tabulky
» Bezpecnostni natéry ani vystrazné tabulky nejsou osazeny.

Jina a cizi zafizeni a okoli objektu
» Cizi zafizeni: pod chodnikovymi podlahami (vlevo a vpravo) jsou vedeny kabelové Zlaby.
» Terén pod objektem: v otvoru €. 1 je volny terén a G¢elova komunikace nezpevnéna.
V otvoru €. 2 je trvaly vodni tok (feka Labe). V otvoru &. 3 je volny terén a cyklostezka.
» PFijezd k objektu je mozny. Objekt se nachazi v obci Jaroméf, pfijezd ulici Jaromirova, za
mostem pies Upu odbogit vpravo a dojet az pod objekt po cyklostezce.

5. Prechody do trati

* NefeSené.
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6. Prostorové usporadani na objektu a pod nim

6.1 Prostorové usporadani na objektu

» Poloha osy koleje k ose nosné konstrukce:

Cislo konstrukce

mostnice ¢. 1 a 2

mostnice ¢. 100 a 101

mostnice ¢. 236 a 237

K01

5 mm vpravo

shodna

7 mm vpravo

« Vzdélenost vnitfniho lice zabradli na NK od osy koleje:

nad O 01 nad P 01 nad P 02 nad O 02
Vlevo 2520 mm 2500 mm 2510 mm 2540 mm
Vpravo 2500 mm 2520 mm 2510 mm 2510 mm

» Vzdalenost vnitfniho lice zabradli v predpoli od osy koleje:

na zacatku na konci
Vievo 2550 mm 2550 mm
Vpravo 2460 mm 2480 mm

Vzdalenost vnitfnich hran fims v predpoli od osy koleje:

na zacatku na konci
Vlevo 2030 mm 1900 mm
Vpravo 1880 mm 1900 mm

Zabradli vpravo zasahuje do volného schudného a manipulaéniho prostoru na objektu.

« Rimsa vlevo a vpravo zasahuje do nutného obrysu kolejového loze.

6.2. Prostorové usporadani pod objektem:

Cislo otvoru svétlost kolma volna vyska
otvor €. 1 40,95 m 4,53 m
otvor €. 2 52,05 m 7,95 m
otvor €. 3 40,95 m 4,53 m
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Il. Popis zavad a poruch
1. Stav nosné konstrukce

Konstrukce K 01

Hlavni nosniky: horni pfiruby hlavnich nosnikd bez patrnych poruch.
Stojiny jsou u stykovych desek mezilehlého ztuZeni, v mistech napojeni pfi¢nikd (vlevo €. 24,
25, 28 a vpravo €. 3, 10, 28) a nad podélnymi vyztuhami nosniki misty oslabeny do hl. 2 mm.
Stojiny nad dolnimi pfirubami jsou misty oslabeny do hl. 2 mm (v otvoru €. 1 do vySky 50 mm,
v otvoru €. 2 do vySky 70 mm, v otvoru €. 3 do vySky 60 mm). VSe kryto novym natérem.
Svislé vyztuhy (nad P 01 vlevo a O 02 vlevo i vpravo v dolni ¢asti) nedostatecné ocistény,
oslabeni do 1 mm s platkovou korozi 5 mm.
Dolni pfiruby hlavnich nosnikd bez patrnych vaznéjsich poruch.
Stav PKO: bez koroze (Ri 0). Jednotlivé koutové detaily nedostatecné ocistény.
Pri¢niky: horni pfiruby jsou v koncich oslabeny do hl. 1 mm a nad O 02 jsou ponechany dfiky
Sroubd.
Stojiny v mistech napojeni na hlavni nosniky a nad stykovymi deskami podélného ztuzeni,
jsou oslabeny do hl. 1mm do vySky az 80 mm. VSe kryto novym natérem.
Dolni pfiruby jsou bez patrnych vaznéjsich poruch.
Stav PKO: bez koroze (Ri 0).
Podélniky: horni pfiruby, stojiny a dolni pfiruby jsou oslabeny dalkovou korozi do hl. 1 mm,
pouze v otvoru €. 1 vlevo je stojina misty oslabena dilkovou korozi do hl. 2 mm. V&e kryto
novym natérem
Stav PKO: bez koroze (Ri 0).
Ztuzeni:
o Podélné mezilehlé hl. n.: thelniky jsou bez patrnych vaznéjSich poruch.
Stykové desky jsou misty nedostate¢né ocistény (u pfi¢niku €. 19 vpravo) platkova koroze.
o PFi€éné a podéiné podélniku: bez patrnych poruch.
Stav PKO: bez koroze (Ri 0). Jednotlivé koutoveé detaily nedostatecné ocistény.
LoZiska:
o Nad O 01 jsou loziska seSikmena k zavérné zdi o 40 mm, vélce jsou nedostatecné ocistény,
natér praska a odlupuje se (v dolni ¢asti).
o Nad P 01 jsou loziska seSikmena smérem k zacatku o 30 mm, jinak bez patrnych poruch.
o Nad P 02 jsou loZiska bez patrnych poruch.
o Nad O 02 jsou loziska seSikmena smérem k zavérné zdi o 15 mm, jinak bez patrnych
poruch.
Stav PKO: koroze < 1% (Ri 3), nedostate¢né ocisténi lozisek nad O 01.
Chovani konstrukce pri prajezdu vlaku: klidné.

2. Stav spodni stavby

Opéra O 01

Opéra: vSesmérné trhliny v povrchové Uprave.

Zaveérnd zed: z Cela ve stfedni ¢asti je pficna trhlina v misté pracovni spary.

Z Cela horni ¢asti (pod pozednici) je pfi€na trhlina, rozevieni az 2 mm v celé Sifce, v mistech
poruchy degradace betonu v hranach.

Z ¢ela horni €asti je patrny prisak s vyluhem, od prasaku povrchové degradace betonu.

Z Cela je nedostatecné zhutnény beton, misty s obnazenim a korozi vyztuze.

Prechodové zidky: beton pfechodovych zidek povrchové degraduije.

Zidky jsou odpojené a mezera je rozeviena az 50 mm.
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Kfidlo vlevo

« Kfidlo je bez patrnych poruch.

« Rimsa kfidla povrchové degraduije, dolni hrany fimsy degraduji do hl. az 40 mm.

* Na pfilehlém kamenném kuZelu je popraskané spérovani s narlistem vegetace.
KFidlo vpravo

» KrFidlo je bez patrnych poruch.

« Rimsa kfidla povrchové degraduije, dolni hrany fimsy degraduji do hl. az 40 mm.

Z lice svislé trhlina v pojivu dilatacni spary
» Kamenny kuzel je silné porostly vegetaci.

Pilir P 01:
» Pilif: shora rozpraskana povrchova Uprava, jinak bez patrnych vaznéjSich poruch.

Pili¥ P 02:
 Pilif: shora rozpraskané povrchové Uprava, jinak bez patrnych vaznéjSich poruch.

Opéra O 02
» QOpéra: vSesmérné trhliny v povrchové Uprave.
Vlevo z lice prusak s vapennymi vyluhy.
o Zavérna zed: z Cela misty beton povrchové degraduje, zdivo je zavihlé.
Z Cela v pracovni spare jsou patrné mirné prisaky s vyluhy.
Z Cela misty je vyztuz nedostate€né kryta s korozi.
» Prechodové zidky: beton pfechodovych zidek povrchové degraduje.
Zidky jsou odpojené a mezera je rozeviena az 50 mm.
Kiidlo vlevo
» KFidlo mé ve svislé dilatacni sparfe patrny prisak s vapennymi vyluhy.
V8esmérné trhliny v povrchové Upraveé.
« Rimsa kiidla ma vesmérné trhliny v povrchové Uprave.
* Na prfilehlém kamenném kuzelu narusta vegetace a naletové dreviny.
Kfidlo vpravo
+ KFidlo méa vSesmeérné trhliny v povrchové Upraveé, misty jsou patrné prisaky.
« Rimsa kfidla ma v&esmérné trhliny v povrchové Uprave.
+ Kamenny kuzel je silné porostly vegetaci.

3. Stav zelezni¢niho svrsku

« Zelezniéni svréek (pred a za NK): vy$kova nerovnost kolejového roétu, jinak bez patrnych
poruch.

» Dilataéni zafizeni: na konci vlevo chybi matice.

» Drzebnost upevriovadel: jednotlivé uvolnéné mostnicove Srouby.

* Neposuvné upevnéni mostnic: u mostnice €. 203 vlevo je prolomena stykova deska.

» Mostnice: podélné popraskané a povrchové nahnilé (€. 14, 15, 34, 37, 50, 54, 61, 62, 67, 70,
71,104, 118, 119, 153, 154, 156, 159, 160, 162, 177, 181 - 185, 197, 198, 202, 203, 204, 214,
233 - shora silné hnild).

» Pozednice: podélné popraskané a povrchové nahnilé.

» Pojistny uhelnik: povrchové koroduje, ve spojich jsou Uhelniky uvolnéné.
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4. Stav vybaveni
Podlahy

» Podlahy mezi kolejnicemi: nad O 02 chybi 1 ks podlahového plechu - nebezpeci urazu.

Ostatni podlahové plechy bez vaznéjsich poruch.
Stav PKO: koroze cca 20 % (Ri 5).

» Podlahy po hlavach mostnic: v celé délce mirné zvinéne, misty ve spojich nedostatec¢né

upevnéné.
Stav PKO: koroze cca 20 % (Ri 5).
» Chodnikové podlahy: bez patrnych poruch.
Stav PKO: koroze 100 % (Ri 5). Povrchova koroze.

Zabradli
» Vlevo: funkéni, bez patrnych poruch.
Stav PKO: koroze cca z 80% (Ri 5). Povrchova koroze.
» Vpravo: funkéni, bez patrnych poruch.
Stav PKO: koroze cca z 80% (Ri 5). Povrchova koroze.

Bezpecnostni natéry a vystrazné tabulky
* Bezpecnostni natéry ani vystrazné tabulky vpravo chybi.

Revizni lavka
* Léavka je v celé délce bez patrnych poruch.
Stav PKO: bez koroze (Ri 0).

Jina a cizi zafizeni a okoli objektu
» Cizi zafizeni: bez patrnych poruch.
» Terén pod objektem: bez patrnych poruch.
» Okoli objektu: na svazich okolo objektu je vzrostla vegetace.

5. Prechody do trati

» Bezpecné.

lll. Navrh hodnoceni stavebniho stavu jednotlivych casti
Hodnoceni nosnych konstrukci:

Konstrukce K 01 — hodnoceni stupném 1
Z téchto divodu:
* Bez zjevnych zavaznych zavad a poruch.

Hodnoceni spodni stavby:

Opéra O 01 — hodnoceni stupném 1
Z téchto divodu:
* Bez zjevnych zavaznych zavad a poruch.

Pilifr P 01 — hodnoceni stupném 1
Z téchto davodu:
» Bez zjevnych zavaznych zavad a poruch.
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Pilif P 02 — hodnoceni stupném 1
Z téchto davodu:
* Bez zjevnych zavaznych zavad a poruch.

Opéra O 02 — hodnoceni stupném 1
Z téchto divodu:
» Bez zjevnych zavaznych zavad a poruch.

IV. Navrh hodnoceni stavebniho stavu objektu
V souladu s pfedpisem SZDC S5, ¢asti druhou a na zakladé provedené podrobné prohlidky mostu
navrhuji nasledujici vysledné hodnoceni stavebniho stavu:

= nosha konstrukce: K 1
na zakladé hodnoceni K 01

= spodni stavba: S 1
na zakladé hodnoceni O 01, P 01, P 02, O 02

Podrobna prohlidka provedena dne: 17.09.2020
Protokol o podrobné prohlidce zpracoval Tomas Okurka dne: 15.10.2020

JindFich Bartog
Vedouci RP PCE




