
Rekonstrukce mostu v km 138,187 TÚ na trati Znojmo - Okříšky
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vizuální popis materiálu:

zkoušku provedl:

   WALTEC GDS, s.r.o.

 E-mail:waltec@waltec.cz

Masarykova 1355/12, 678 01 Blansko

ZZ-2

06.03.2023kolej č.1 vpravo, km 138.242

označení

zatěžovací cyklus
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objednatel:

číslo protokolu:

DMC Havlíčkův Brod s.r.o.
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VYHODNOCENÍ

název akce:

STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA DESKOU

pláň tělesa žel. spodku

0.15

první druhý

Vašina

Vyhodnocení modulu přetvárnosti

písek hlinitý až písek jílovitý, hnědošedý, stř. ulehlý
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0.00220

2.5
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0.200

dle ČSN 72 1006, Příloha B

Internet:http://www.waltec.cz

datum provedení zk:
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