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1. UVOD

Na zaklade objednavky spolecnosti DIPONT s.r.o., U Cukrovaru 509/4, Usti nad Labem
byl proveden firmou 4G consite s.r.o., Slikova 406/29, Praha 6 inzenyrskogeologicky
prizkum materidlu a konstrukce piechodové oblasti pro potreby rekonstrukce zel
mostu km 183,323 frati Chomutov - Cheb, v Useku Dalovice — Karlovy Vary. Rozsah
praci byl dan pozadavky objednatele.

Pro potfeby posouzeni objednatel poskytl dostupnou mapovou dokumentaci
s vyznacenim objektu a zajmového Uzemi a dale vyjadfeni o existenci podzemnich
inZenyrskych siti na lokalité.

Dale byly objednatelem zaji$tény vstupy na pozemky.

2. POUZITE PODKLADY A METODIKA PRUZKUMNYCH
PRACI

Prozkoumanost okoli zajmového tzemi byla ovéfena v archivu CGS - Geofondu.
V 8ir§im okoli zajmového tizemi byly provadény nasledujici prizkumné prace:

 Brudna S., Pacovsky J., 1955: Posouzeni zakladovych pomérl pro 0 stupen
projektové dokumentace pfipravy akce Dalovice zak.€.414-01, VPU, Praha.

e MuZik P., 1980: Zprava o vysledcich IGP pro otvirku uhelného lomu Sedlec u
Karlovych Var(l, Agroprojekt, Praha.

» Nosek, J., 1986: Stavebne-geologicky prazkum pro vedeni 110 kV teplarny Karlovy
Vary — Bohatice — Ruprechtov, Stavoprojekt s.p., Plzen.

e Podpéra P, Baborova, M., 2012: Zprava o vysledcich pfedbeZneho geotechnickeho
prazkumu pro rekonstrukci Zelezniéniho mostu v km 183,323 trati Usti nad Labem —
Most v useku Dalovice — Karlovy Vary, RNDr. Pavel Podpéra HUPO-IGS, Praha.

Dle spravniho ¢lenéni spada zajmove Uzemi do Karlovarského kraje, okresu Karlovy
Vary, k.u. Dalovice.

Sirsi okoli zajmového Gzeml se svazuje smérem k vychodu. Viastni téleso Zelezniéniho
nasypu je cca 4-5m vysoké. Povrch zajmového Gzemi v §irSim okolf se pohybuje
v rozmezi cca 404 — 406 m n. mofem, zelezni¢ni trat' v drovni cca 410 m n. mofem.

V zajmovem Uzemi byl podle pozadavk( objednatele proveden soupravou WIRTH B1
na podvozku TATRA celkem jeden svisly prazkumny inZzenyrskogeologicky jadrovy vrt
oznaceny jako J-1. Situace sondy je uvedena v pfiloze ¢.2.

Vrtné prace byly provedeny dne 14.3.2014 v subdodavce firmou VRT-KV, s.r.o.. Po
ukon&eni vrtnych praci byl geologicky vrt zlikvidovan prostym zahozem. PFi provadéni
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sondaZe bylo vrtné jadro v hloubkové urovni 2,0 — 3,80 m extrémné stlaceno resp.
roztladeno do boku a nebyl téméf zadny vynos jadra. Vrt byl proto znovu opakovan.

Hloubka inzenyrskogeologickeho vrtu byla objednatelem uréena tak, aby byly ovéfeny
zeminy v pfechodove oblasti mostniho objektu.

Soufadnice Usti nového vrtu byly odvozeny z pfedané situace (JZM) pomoci zaméieni
polohy vrtu k pevnym bodim na mostnim objektu.

Vrtné jadro bylo bezprostfedné po odvrtani popsanc a nasledné byl odebran jeden
poloporudeny vzorek zemin. Geologicka dokumentace nového vriu je uvedena v pfiloze
€. 3 této zpravy. Ziskané informace o geologické stavbé byly vyhodnoceny a graficky
zpracovany pomoci programu GeProDo a jsou uvedeny dale v pfiloze ¢. 3 této zpravy.
Laboratorni zkousky mechaniky zemin provedia akreditovana laboratof firmy 4G consite
s.r.0.. Vysledky tvori pfilohu €.5.

V této zprave byly pouZity nékteré pasaze z pfedchoziho priizkumu a dale i sondy J11 a
P12 (Podpéra, Baborova 2012). Archivni sondy jsou uvedeny pro ucelenost zpravy
v pfiloze ¢.4.

3. PRIRODNi POMERY ZAJMOVEHO UZEMi

3.1 GEOGRAFICKE A MORFOLOGICKE POMERY

Podle regionalniho geomorfologického &lenéni reliéfu CR (http//: http://geoportal.gov.cz,
2014) nalezi zajmové Uzemi k okrsku Chodovska panev. Okrsek Chodovska panev dle
vy§siho Clenéni patfi do:

¢ Soustava (subprovincie). Krusnohorska soustava

» Podsoustava (oblast). Podkrusnohorska podsoustava

+ Celek: Sokolovska panev

¢ Podcelek: Sokolovska panev

3.2 KLIMATICKE POMERY

Z hlediska klimaticke rajonizace lezi zajmové Uzemi v klimaticke oblasti MT 4 (Quit,
1971), ktera je charakterizovana kratkym, suchym az mirné suchym létem, s kratkym a
mirnym pfechodnym obdobim (jaro, podzim) a béZné dlouhou, mirné teplou a suchou
zimou, s kratkym trvanim snéhové pokryvky. Primérné roéni meési¢ni minimum je
dosahovano v lednu (—30C), priamérné roéni mésiéni maximum v &ervenci (170(3). Roéni
uhrn sraZzek se pohybuje okolo 540 mm. SraZzkovy thrn v zimnim obdobi je cca 250-300
mm, srazkovy uhrn ve vegetacnim obdobi se pohybuje okolo 350-400 mm. Pocet
mrazovych dnl je 110-130, pocet ledovych dndl je 40-50.

3.3 HYDROLOGIE A HYDROGRAFIE

Hydrologické poméry popisujeme na zakladé Udajd ziskanych z Vyzkumného uUstavu
vodohospodafského, z dostupnych pokladd a hydrologickych map. Na zakladé
Vyhlasky MZ 292/2002 Sb. o oblastech povodi ve znéni pozdéjSich pfedpist spada
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posuzovana lokalita do oblasti povodi Tepla a Ohfe od Teplé po Liboc — Cislo
hydrologického pofadi 1-13-02, ktera dale spada do oblasti 1-13-02-039 Viticky potok.
Chranéné oblasti pfirozené akumulace podzemnich vod se v blizkosti zajmového uzemi
nenachazi.

3.4 CHRANENA UzZEMI

Podle informaci zvefejnénych na Portalu vefejné spravy CR (http:/geoportal.gov.cz),
neni zajmova lokalita soucasti zadnych ochrannych pasem, zvlasté chranenych uzemi
a ostatnich uzemi chranénych zvlastnimi pfedpisy o ochrané pfirody a krajiny, ani
chranénych loziskovych tzemi.

3.5 SEISMICKA AKTIVITA

Obecné je prevazna sast tzemi Ceské republiky charakterizovana nizkym seizmickym
ohroZzenim odpovidajicim 5° intenzitni stupnice MSK-64. V dané oblasti je v8ak nutné
pocitat se seizmickym ohrozenim 6° MSK-64. Charakteristické pro danou oblast jsou
vcelku Casté (avSak nepravidelné) vyskyty zemétfesnych rojl, kiteré jsou vazany na
mladou ssz-jjv. a s-j. tektoniku svy$8imi Ucinky na zvodnénych nezpevnénych
sedimentech. Ve smyslu ,mapy seismickych oblasti CR* (CSN 73 0036/Z2) se zajmové
Uzemi nachazi pii rozhrani oblasti s makroseismickou intenzitou 5° MSK-64 a 6° MSK-
64 a. Ve smyslu ,mapy seismickych zén CR* (CSN EN 1998-1, 73 0036) se zajmové
Uzemi nachazi pfi rozhrani zén H a G, kde velikost navrhového zrychleni podlozi a,
odpovida hodnote 0,015 g resp. 0,030 g.

3.6 GEOLOGICKE POMERY

Sirsi okoli zajmového Uzemi néleZi Uzemi, v némz se styka okraj terciérni sokolovské
panve s hlubinnymi vyvfelinami. Terciérni sedimenty jsou zde zastoupeny svrchni Casti
vulkanogenniho souvrstvi (tufy, tufity) a jilovitou facii cyprisového souvrstvi (jily, jilovce).
Vyvieliny jsou pak zastoupeny pfedev§im stfedné zrnitymi az hrubozrnnymi granity,
misty zkatolizovanymi. V prostoru dot€eného dzemi byly zastiZeny terciémi sedimenty
nalezici (pravdépodobné) cyprisovému souvrstvi. V nadloZi neogennich sedimentl se
pak nachazeji kvartémni uloZeniny, tvofené deluvidlnimi sedimenty a fluvialnimi
sedimenty charakteru holocennich (ij. piscitojilovitych resp. v pfedmétném pfipadé az
organickych) naplavu. Svrchu je tzemi prekryto recentnimi navazkami.

3.7 HYDROGEOLOGICKE POMERY

Rezim podzemni vody je v prostoru zajmového Gzemi vyrazné ovlivnén jeho celkovou
geologickou stavbou. Hydrogeologické poméry Uzemi jsou zavislé pfedevSim na
propustnosti horninového prostiedi (resp. na vhodnosti horninového prostredi k infiltraci
a akumulaci podzemnich vod), morfologii terénu (resp. morfologii pfedkvartérniho
podiozi), velikosti zdroje podzemni vody (infiltraZni oblasti), srazkovém rezimu uzemi i
pfipadnych antropogennich vlivech.
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V blizkosti vodnich tokl resp. v prostiedi fluvidlnich sediment( byva zpravidla vyvinut
mélky kvartérni horizont, zpravidla Uzce korespondujici s aktudlnim stavem vody
v mistnich vodote€ich. V suchém obdobi horizont zaklesava hloubé&ji pod povrch terénu
{pfipadné Upiné mizi}. Naopak pfi vy8sich stavech vody ve vodoteli dochazi k vystupu
hladiny podzemni vody blize k povrchu terénu,

Na zakladé archivniho prizkumného vrtu pak v tabulce 1 uvadime Udaje o podzemni
vode z prostoru dotéeného Uzemi.

Tabulka 1: Hladiny podzemni vody

490 401,20
J11 2012/11 | 406,10 5,0 nezastizena
{v hloubce cca 2,3 m p.t. 21.11.12;
vlhka resp. mokra pecloha) 2,32 403,78

Podle laboratorniho rozboru podzemnich vod je mozné konstatovat, Ze podzemni voda
(zastiZena vrtem J11) méa ve smyslu CSN EN 206-1 stupen agresivity X A1 na betonové
konstrukce. Dle CSN 03 8375 pak tato voda vykazuje aZ IV. stupe agresivity (velmi
vysokou agresivitu) na ocel.

4. VYSLEDKY PRUZKUMNYCH PRACI

Novy prizkumny vrt v piechodové oblasti Zelezniéniho mostu km 183,323 v Dalovicich
ovefil geologicke poméry do hloubky 4,4 m.

Ve vrtnem jadru byly zastizeny dvé zakladni zeminové polohy: navazky (GT1)
zastoupeneé sStérky kolejového loZe a hlinitopis€itymi zeminami pfechodové oblasti
mostu a dale zeminy télesa nasypu charakteru hliny s vysokou plasticitou (GT2) tuhe
aZz meékke konzistence.

Dale uvadime bliz&i popis téchto zemin zastizenych prizkumnym vrtem.

Navazka ~ téleso nasypu (GT2):

Jedna se o téleso nasypu tvofené misinim vykopkem. Zemina je charakteru hiiny
s vysokou plasticitou, tuhé misty az mékké konzistence, misty s Ulomky jilovel. Celkové
je poloha okrove barvy s fialovymi zateky. Pfi vrtani dochazelo k jejimu stlacovani ve
vrtnem nafadi. Na zaklade laboratorniho vysledku ji lze klasifikovat jako F7 MH podle

v

CSN 73 6133 (lab.£.088).

Navazka — kolejové loze (GT1):
Tyto navazky tvofi konstrukéni vrstvu Zel. trati, resp téleso kolejového loZze a povrch
puvodniho télesa nasypu pfed jeho rozsifenim. Tyto zeminy byly ukladany na plivodni
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svah nasypu a byla zde vytvofena a uloZena smés popelovin Skvary a kamenu
puvodniho $térkoveho loze. Pii vystavbé nasypu viedky byly tyto materidly prekryty
novym nasypovym télesem.

Materialy jsou celkové malo ulehlé, CernoSedé barvy. Na zakladé makroskopického
zatfidéni je 1ze klasifikovat jako G4 GMY az S4 SMY podle CSN 73 6133.

Hiadina podzemni vody nebyla novym vrtem zastizena. Prede$lym prizkumnym vrtem
J-11 byla ovéfena pouze ustdlena hladina podzemni vody v hloubce 2,32 m pod
terenem (403,78 m nad mofem).

4.1 TECHNICKE ZAVERY

Zeminy zastiZené prizkumnymi pracemi byly na zakladé makroskopického popisu
vitného jadra a vysledkl laboratornich rozborll a zkoudek zatfidény podle
CSN 73 6133. Za pomoci zjisténych poznatk( byly vyélenény samostatné geologické
vrstvy (geotypy) s obdobnymi geotechnickymi parametry. Geotechnické parametry
jednotlivych vrstev byly odvozeny podie mistnich zkugenosti, znalosti zajmového Uzemi,
analogie a podle pfedpokiadl jiZz neplatné CSN 73 1001, a jsou shrnuty déle v
piehledné tabuice.

Z hlediska geotechniky je velice obtizne hodnotit polohy navazek — zpétnych zasypl za
opérami, a to vzhledem k jejich vyrazne nehomogenité. Jednozaéné vsak byla sondazi
ovéfena jejich velmi mala ulehlost, a konzistence tuhé resp. az mékké.

Tézitelnost zemin je nutno hodnotit podle skuteéného stavu, ktery bude zastizen v dobé
tezby, tedy zejména podie ulehlosti. Uvadéné hodnoceni téZitelnosti ve smyslu CSN 73
6133 vychazi z vysledkl vrtného prizkumu a miZe byt tedy odlisné od stavu v dobe
tézby. V zavorce uvadime pro pfehlednost i star$i zatfidéni podle neplatné CSN 73
3050, které je uvedeno i v grafickém zpracovani fezl.

tabulka ¢.2
K tiida/
geotyp | pojmenovani | symbol | Ry ? v Pef Cet |y | Cu Eder CSN
vrstvy - CSN | (kPa) | (kN | () | (kPa) | () | (kPa) | (MPa)| P (7722;2;
geotypu 736133

NavaZka - | G4 GMY/

GT1 kolgjové loze | S4 SMY Nelze z dlvodu nehomagenity F(3)

or2 | Navazka— | o b g 21 6| 6 | 0| 25 | 2 |o040|047| 13)
téleso nasypu

Poznamky :

" Oznadeni geotypll odpovida oznadeni v textu.

2 Orientaéni navrhova unosnost pro posouzeni zakladu s pfihlédnutim k jiz neplatné CSN 73 1001
{pfedb&zné hodnocen( staveni$td; piedprojektova pfiprava; nenaroéné stavebni objekty v jednoduchych
zakladovych pomérech). Hodneoty jsou uvadény pro meékkou konzistenci u scudrznych zemin.

Dale uvadime pFehlednou kiasifikaci zastizenych zemin a hornin podle normy (Z)SN
73 6133 podle pouZiti do zemnich konstrukci, spoleé¢né se zatfidénim podle CSN
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73 6133 ve smyslu zrnitosti a dale se zatfidénim vrtatelnosti pro pilotové zakladani
podle VC 800-2.

tabulka ¢.3
CSN VC 800-2 [ CSN
736133 736133
Vrstva | Zemina trida/ Ry’  |vrtatelnost) [ zatazeni zemin podle | namrzavost
symboi vhodnosti do
(kPa) podioZi nasypu
GT1 Nayaz'ka - G4 GMY/ ) | Podmfpeéné Podmipeéné Namrzave
Kolejoveé loZe | S4 SMY vhodna vhodna
GT? térl\tjeas\claarz;}a‘(zy; ] E7 MH o5 | Nevhodna Nevhodna X;;?’ZZvé
Poznamky :

Y Orientaéni navrhova nosnost pro posouzeni zakladu s pfihlédnutim k jiZ neplatné CSN 73 1001
(pfedb&Zné hodnoceni stavenisté; pfedprojekiova piiprava; nendroéné stavebni objekty v jednoduchych
Zakladovych pomérech). Hodnoty jsou uvadény pro mékkou konzistenci u soudrznych zemin.

Geotechnicke parametry zemin zastiZenych v podioZi nasypu a vlastniho mostniho
objektu jsou doporu€eny a shrnuty v pfedchazejicicm prizkumu Podpéra, Baborova
(2012).

5. TECHNICKA DOPORUCENI

Novym prizkumnym vrtem byly zastiZeny v pfechodové oblasti mostu ve sméru
Chomutov zeminy, které neodpovidaji pfedepsanym zeminam doporuéenym v pfiloze
24 Prechod télesa Zeleznicniho spodku na stavby Zelezni¢niho spodku” k SZDC S4.

Vrt ovelil za rubem opéry navazky resp. konstrukéni vrstvy kolejového loze a zbytky
pfisypu pavodniho nasypu charakteru popelovin se $térkem (GT1) a dale od hloubky 2
m pod terénem zeminy charakteru hliny s vysokou plasticitou mékke az tuhé
konzistence (GT2).

Na zakladé téchto udajl Ize predpokladat, Ze nasledkem &patného, nebo chybéjiciho
odvodnéni za mostni opérou zde dochazi k zadrZovani vody infiltrované do télesa
nasypu soudrZznymi zeminami a nasledné kjejich degradaci - ke zménam jejich
konzistence a tim i poklesu jejich Unosnosti.

Na zakladé prizkumu bude vhodné stavajici zeminy z pfechodové oblasti kompletné
odstranit a nahradit vhodnymi zeminami podle platnych norem a predpisG.

Pfi zemnich pracich bude nutné dlikladné zaji§téni ponechané zatizené ¢asti nasypu
dopravou formou zaporového pazeni nebo §tétovnicovych stén s kotvenim nebo
pomoci pfilozného rozepfeneho pazeni. Geologické prostiedi bude umoZhovat
dostatecné vetknuti piipadnych stétovnicovych stén — viz geologicky profil vriu J11.
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Nezatizené ¢asti nasypu bude potom moZno ponechat jako svahované a to ve sklonu
1:1. Pri vySce stény svahu vy8si neZ 3 m jej bude nutno rozdélit lavickou Sife min 0,5 m
do etazi max. vysky 3 m.

Horni hranu svahované stény vykopu v8ak neni mozno zatézovat ulozenym materiadlem
nebo pojezdem techniky do vzdalenosti min. 1m.

Zaroven konstrukéni feseni pfechodové oblasti musi zajistit dokonalé odvodnéni rubu
opery podle pfedpisu MVL 102.

Doporucené geotechnické parametry zastizenych zemin jsou souhrnné uvedeny
v tabulce vyse v textu.

Vrtatelnost zemin Ize ve smyslu VC 800-2 v zajmovém UGzemi klasifikovat tfidou | a to
jak v télese nasypu, tak i v jeho podlozi.

Vieobecné je potom nutno zeminy pouZivané dale do zasypu hutnit pfi jejich optimalni
vihkosti.

Zeminy, které budou zastizeny vykopovymi pracemi pii hloubeni vykop(, patii do tfidy
tezitelnosti | podle CSN 73 6133.

Béhem provadéni sondaze nebyla ovefena hladina podzemni vody, jeji pfitomnost lze
viak na zaklade predesiého prizkumu oekavat v Grovni cca 403,78 m nad mofem,
tedy cca 6,5 m pod korunou nasypu.

6. ZAVER

V predkladané zavéreCné zpravé byly shrnuty informace o zastizenych zeminach
v pfechodové oblasti a o geologickych pomérech podlozi v pFechodové oblasti
Zelezniéniho mostu v km 183,323 trati Chomutov — Cheb ve sméru Chomutov.

Zjisténé zeminy ovéfené za rubem opéry hodnotime jako nevhodné do prechodové
oblasti, které se vyznacuji i nepfiznivymi geotechnickymi viastnostmi.

Na zakladé prizkumu bude nutno stavajici zeminy z pfechodové oblasti odstranit a
nahradit vhodnymi podle platnych norem a predpisti.

Zaroven konstrukéni feseni pfechodové oblasti musi zajistit dokonalé odvodneéni rubu
opéry podle MVL 102.

Geotechnické parametry zemin ovéfenych v zajmovém tzemi jsou uvedeny v tabulce
vyse v textu.

Geotechnické parametry podlozi nasypu a viastniho mostniho objektu jsou doporuceny
a shrnuty v pfedchazejicim prizkumu Podpéra, Baborova (2012).

Zeminy, které budou zastizeny vykopovymi pracemi pfi hloubeni vykopd, patfi do tfidy
t&zitelnosti | podle CSN 73 6133,

\% pripade zjisteni jinych skutecnosti, nez jsou -uvadeny v této zprave, si vyhrazujeme
pravo na jejich posouzeni.

V Praze, duben 2014
RNDr. Jifi Tomasek

R —

Zeleznicni most v km 183,323 - Dalovice, Infenyrskogeologicky prizkum
strana 8



 JUKAMUSE oo e
I,

\ 1%

)
T

"‘.;._
fin Sadoy
) i vl E"‘

z agoy 1

Zajmoveé Uzemi

N&zev Okolu: Qdpoveédny feditel
Zelezniéni most v km 183,323 - Dalovice tkolu:
Inzenyrskogeologicky prizkum RNDr. J. Tomasek

Slikova 406/29 Cislo Gkolu: Vypracoval:

169 00 Praha 6 14 039 RNDr. J. Tomasek

M&titko: Cislo ptilohy:
Nazev pfiiohy:

1 : 50 000 zev priiony

Datum: Situace zajmového Gizemi 1

Duben 2014




[4

‘EHOlid

6E0 P71

:0[s12 ez

HZBWOL LErIONY
Hagpwof LIIQNY

“foid -dpoz
neacoRIdin

wnyznid AyaibojoaboysiAuazu|
ad1a0feq - €ZE'E81 WX A JSOW HIQIUZ9

L74

6Z190F eAOyllg
AOUADIG - § BYRId 0 69}
S}ISUOD O

0SZ 1 PUOS WIUBJRUZAA S IWIBZN OYIAOW

aoeipuad 2xdweUAp BPUOS

ez aoenyig

ld

HA fumnyznad Jualyose

t>%:E:ch.a_.a>o: %é

v

AMAINTLIASAA







4G consi ;
16900 ?ﬁiha 6 - Bievnov, Slikova 406/29 GEOLOGICKA DOKUMENTACE VRTU J-1

Vrimistr; Lucovig Hioubka sondy [m]: 4.40 Y= 848 585, 66
Typ soupravy. WIRTH B1 PV38 Hladina podz. vody:  nebyla zastizena X= 1009334, 20
Datum provedeni-od:  14.3.2014 naraZena [mj: Z= 410, 12
-do:  14.3.2014 ustalena fm): Souf.systémy: JTSK / Balt
od: {m] do: [m] vtano DN [mm]|od: [m] do: [m] pazeno DN [mm]| Okres: Karlovy Vary
Katast.izemf: Dalovice
Mapa 1:25000: 03-332
. | do GECLOGICKY POPIS ZEMIN A HORNIN
E J -1 - - 'go g 0.40 | GT1: Navazka, §térk, malo ulehly, kol. loZe, silné zn&gistény.
oz § ?uj E % 200 §T1: Navejika, pisgk hIirli!y se kvarou a popelem, malo ulehly, misty
é & 4012 = = E = dlomky Stérku KL, ernoSedé barvy,
a e 0.00 e =e 3.80 | GT2: Navazka - leso ndsypu, hlfna s vysokou plasticitou, pistita, mékka
0: 40 az tuhd, misty s tlomky jifovcil, okrova s fialovymi zateky.
|1 440 | GT2: Navézka - #€leso ndsypu, hlina s vysokou plasticitou, prachovita
T 3‘&2’3‘3 nezaff. aZ jemné pisGita, tuha, misty s ilomky piskovel a prachovel, okrové barvy.
24 2.00 )
088
] F7 MH Ci
4 ] 3.80
4.40
Legenda: Vzorky s &islem laboratomniho rozboru. Podzemni voda s Gislern zvodné.
gEgneporuSeny [z poruleny dro [==itechnolog. iskalni  ©jiny
@& voda A narazend hladina w ustalena hladina
Poznamka;
Nazev akce:  Zel. most v km 183,323 - Dalovice, IGP Méfitko: 1: 100 | Zak. Cislo: 14 039
Dokumentoval RNDr Jifi Tomééelk Vyhodnotil: RNDr.Jifi TomaSek| Zpracoval:RNDr.Jifi Toméasek | Pfiloha ¢.: 3

Vytvofeno systémem GeProDo, www.geprodo.wz.£z






GEOLOGICKA DOKUMENTACE VRTU J 11
Nazev zakazky: Dalovice, Zelezniéni most v km 183,323 Sisfo zakazky: 101812
Y (JTSK): 848 604,57 X {JTSK): 1 009 331,58 Z {Bpv); 406,10 m n.m. Datum: 14.11.2012
Hloubka vrtu: 50m Vrina souprava: URB-2A
Hladina podzemni vody: narazena: nezastizena Technolegie vrtani: rotadné jadrové
usldlend:  232mpt (40378mnm}  pokumentoval: Mgr. Martina Baborové Méfitko: 1:50
N)
S 2
o ._ 2
'E) =5 5) = N CSN
o o o = =
23 ¢ O 5 ENISO 14688 736133
[P ¢ & é’ EN IS0 14689 tabulka D.1
0
Metraz Makroskopisky popis
Recent
b 0,00-1,00 Navazka hlinitokamenitd, ulehla, pfirozené vihka: kusy kameniva,
E 3 hlinitopisgitou vyplni, hnédodemou, s pfimési Skvary
g Mg » 1,00-1,70 Navazka kamenitopiscita, stfedn ulehla, pfirozené vihka: Pisek
1 slabé hlinity, hnédosedy, se slabé opracovanymi Ulomky a
valounky {mozna pFmeés sirusky?7?)
i Kvartér
. 170-230 Jil jernné piscity az silné jemné piscity, hnédocemy, s vyraznou
' organickou piimési {bahnity naplav), mékkeé {(mékke a2 tuhé
2 @ orCl F8 CHO konzis.tenrce), nzokt}'l, s ojedjnéiy’fmi d“robn?mi 'stfipky cihela
) keramickych stfepll (pravdépodobng viladené?)
= 2,3 ol 230-260 Jil siabg jemné pisdity, Zlutohnédy, tuhé aZ pevné konzistence,
i saCl F8 CH | v polohach s drobnymi slab@ opracovanymi dlomky
=8 TErciér, MIOsen: - CypliSove SOLVISVI
> 260-4,00 Jii slab& iemné piséity, svétle Zlutohnédy, se svétle Sedymi a
3 trmavé Zlutymi smouhami, pevné kenzistence, v polohach
s drobnymi opracovanymi Ulomky
4,00- 5,00 Jil slabé jemné pis&ity, svétle hnédogedy, se svdtle Zlutorezavymi
’ 5 smouhami, pevné konzistence, v polchach s ojedinglymi piscitymi
s} Ci Fa CV zavalky a drobnymi opracovanymi dlomky
] saCl
4 =
5 - o
§
7 =
8
g A
1 Legenda: voda bS naraienda ' ustélend
R oI ek v v nost
o vzorky gl poruteny [ technologicky s ho:nin
Poznamka: odebran vzorek podzermnni vody pro stanoveni agresivity na stavebni
kenstrukee




4G consite DYNAMICKA PENETRACNI ZKOUSKA

169 00 Praha 6 - Bievnov, Slikova 406/29

P12

Souprava: typ DPM, jméno ECM Brno ZkouSka podie CSN EN 150 22476-2  Méfil: Brunat, Vicek Podet méf.iderd{ §:
Beran: vy&ka pAdu[m]: 0.50 hmotnost [kgl: 30.00 Hloubka sondy [m}: 4,90 Datum zkoudky: 21.11.2012
Kovadlina pevna: hmotnost s vodici ty&i [kgh: 18.00 - Y= 848565.33
Hrol pevny: orimér [mm]; 4370 ed-pedzvody(ml: nebylazastizena 4047 g
Daldf tye: délka [m]: 1.00 hmotnost [kg): 6.00 ZwseniQdpod PV uSaG %] 256 Z= 404.42 Dynam.odpor Qd[MPa] e
Soudinitel pldst, teni [ 0.040 Krok penetrovani [m): 0.1 Souf.systémy:  JTSK/Bait
Hioubka | Poet uderi Qd Hi. Graf penetrace s e

[m] [wer [ red. | [MPa] | [m] 0w wm a e e m w Geologicka charakteristika

0.1 3 30 T8

0.2 3 30 16

03 4 40 22

0.4 5 50 77

0.9 3 30 16

06 3 30 16

6. 2 20 i1

08 3 F3)] i1

08 3 39 18

10 3 X 16 10

11 2 70 i .

12 2 22 10

13 5 40 20

14 4 40 29

15 7 70 34

15 0 100 49

17 5 150 74

18 i 150 54

19 1 i 54

2.0 g 8.0 39 20

71 10 100 45 .

22 18 89 X

23 18 6.0 71

24 17 70 78

25 iz 20 54

28 4 40 8.7

27 3 30 54

28 2 20 b4

28 q 40 6.2

30 5 5.0 8.7 30

3] 4 40 57 :

32 3 30 53

33 14 42 57

34 2 20 i3

33 3 70 43

35 i 10 45

37 2 20 e

38 1 10 45

33 i 110 45

0 10 100 £ 40

41 i1 110 47 :

42 13 130 44

43 3 130 43

44 ? 120 45

43 1 170 42

48 0 100 38

47 16 10.0 3%

48 g g0 34

48 1t 10.0 38

Nazev akce:  Mosty CD-Nebanice, Bohatice,

MéFitko:

1:.50

Zak. islo;

12185

Dokumentoval:  Brunat, Vicek i Vyhodnotil; Mar. Zdenék Brunat| Zpracoval: Mgr. Zdenék Brunat

Pfiloha ..

1

Vytvoreno systémem GeProDo, www.geprodo.wz.cz







4G consite s.r.0., Slikova 406/29, 169 00 Praha § -Ia“\\“‘—-—*e;m{%
telfax: 242 485 829, www.4gconsite.com i,f;/:\*:;\: A
AKREDITOVANA ZKUSEBNI LABORATOR CIA &. L 1518 OIS ¢
L 1518
ZPRAVA O ZKOUSCE ¢. 14 039/01
Zkugebni postup: STANOVENI ZRNITOSTI ZEMIN
Zhotovitel: 4G consite s.r.0.
Adresa organizace: Sitkova 406/29, 169 00 Praha 6
Objednatel: DIPONT s.r.o.
Adresa odbératele: U Cukrovaru 509/4, Usti nad Labem - Ne§témice, 400 07
Nazev akce: Zel. most v km 183,233 - Dalovice
Koéd zakazky: 14 039
Celkovy pocet stran zpravy: 2
Lokalizace odbéru vzorku: vrt J1
Zkouseny konstrukén! prvek: hloubka 2,4 m
(pfesné lokalizace je uvedena v ramei jednotiivych zkousek)
Datum dodéani do laboratofe: 14.3.2014
Datum provedeni zkougky: 14.3.2014 - 20.3.2014
Datum vydani zpravy: 2432014
UZita metoda: Stanoveni zrnitosti zemin dle CSN CEN ISO/TS 17892-4

Stanoveni vihkosti zemin die CSN CEN 1SO/TS 17892-1
Stanoveni konzisten&nich mezi dle CSN CEN I1SO/TS 1789212 )

Normativni a technicke odkazy a souvisejici dokumenty:

CSN CEN ISO/TS 17892-1 Geotechnicky prizkum a zkouseni - Laboratorni zkousky zemin - Cast 1: Stanoveni vihkosti zemin

CSN CEN iSO/TS 17892-4 Geotechnicky prizkum a zkouseni - Laboratorni zkousky zemin - Cést 4: Stanoveni zrnitosti zemin

CSN CEN ISO/TS 17892-12 Geotechnicky prizkum a zkouSeni - Laboratorni zkousky zemin - Cast 12: Stanoveni konzistenénich mezi
CSN EN IS0 14688-1 Pojmenovani a zatfidovani zemin - Cast 1¢ Pojmenovani a popis

CSN 736133 Navrh a provadéni zemnino télesa pozemnich komunikaci, Pfiloha A

Zkousku provedl: Za zpravu odpovida:

Be. Martina Paviova, Michael Pour RNDr. Ji#¥f Tomasek
vedouci zkuSebni laboratofe

AL

Poznamky ©  Vysledky zkousek se tykaj pouze zkouseného konstrukéniho prvku edpovidajicimu uvedené lokalizaci. Vysledek
zkousky reprezentuje vlastnosti konstrukce v dobé realizace zkousky.
Zprava musi byt reprodukovana pouze jako celek.

"} neakreditovany zkugebni postup
strana 1




STANOVENI ZRNITOSTI ZEMIN &islo zpravy: 14 0397 01
dle CSN CEN ISO/TS 178924
oznaceni vzorkuy:  {-J1-2.4
consite 4G consite s.r.0., Slikova 406/29, 169 00 Praha 6 taboratorni &islo: 088
nazev akce: Zel. most v km 183,233 - Dalovice kod zakazky: 14 039
misto odbéru vzorku: vt J1 datum odbéry:  14,3.2014
datum provedeni zk,;  14.3.2014-20.3.2014

konstrukéni prvek: hioubka 2,4 m zkousku provedl:  Paviova, Pour

vizual. popis materidlu; jil

barva vzorku:

svétle hnédy

zastoupeni frakci ve vzorku

slozka: jil prach pisek Sterk kamen
podil frakce [%): 36.3 421 16.5 5.1 0.0
podif frakce [%]: 78.3 21.7 0.0
rozmér oka sita [mm]: < 0,063 0.063 0.125 0.250 0.500 1 2 4 8 16 31.5 63 125
propad sitem [%]: 78.34 78.34 80.84 8438 87.75 9150 94.87 96.18 9847 100.00 100.00 100.00 100.00
KRIVKA ZRNITOSTI
jemné Castice pisek Stérk Kdm
il | prach jemny | stiedni |  huby drobny | stredni hruby '
100 o
20 —
cC
5 e p=
= >
é 70 —
g 60 i
=
2
c>> 50 ’,.q" i
Z 40 I
w il
-g' a0 ém y
S 2
10
0 (=1
© o o o o C oo o O o =] © o - &3 - «© - c-: - P
S o o o 9 oo o o o it i o o - w o
N 28 S 8 388 ¥ &3 & 8 b3 @
B rozrnéry otvord sit [mm]
70
T a0 | L CE.”
S s | fev b ME KLASIFIKACE
f; 40 CH’ L v CSN EN 150 14688-2 cl jil
:&é 30 Cl /m{
a 207 o i CSN 73 6133, Piitoha A F7 MH hiina s vysokou plasticitou
é L VPR 4] HLINA
= 0 T T T T T
0 20 40 B0 80 100 120
vihkost na mezi tekutosti, w_ [%]
ostatni vlastnosti a doptiujici tdaje
.. koeficient fitrace . |pfirozend vinkostw _[%]: 36.1 pouZiteinost zeminy die CSN 73 6133
dle Carman-Kozeny [m.s™]: 3.45E-10 | konzistenéni meze ¥ do nasypu: nevhodna
dle Bayera [m.s']: 9.72E-10  |mez tekutostiw,_ [%): 58.4 do aktivni zony: nevhodna
zd4nliva hustota &astic ¥ mez plasticity wp  [%]: 33.0
kg.mL: 2750 index plasticity ln  [%]: 25.4 namrzavost zeminy
&isto nestejnozrnnosti C, [-]: 41.0 stupefl konzistence I [-}: 0.9 SN 73 6133, PfilohaA
cislo kfivosti C, [+ 0.2 konzistence vypoétena ¥ tuha vySoce namrzave

poznamky:

" pro danou zeminu stanoveno odhadem; 2 dopliiujici Udaje stanovené na zaklada neakreditovanych zkudebnich postupis a jsou pouze
informativni; nejsou-li uvedeny, stanoveni se neprovadslo; ¥ konzistence a plasticita smé&snych zemin plati pouze pro vypla;

" dle SN 73 8133, Priloh

a A, tabulka A3

zkudebni zafizenl: sada kontrolnich sit dle 15O 3310; hustomér podle Casagrandeho
pouZity postup: dle ZP3 a ZP5

strana 2




